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Tdmé kirja omistetaan Helsingin seudun vanhojen kaivosten tutkijan ja tuntijan,
geologi Paunu Oivasen mui Liipi elé i hin oli kii i
malmeista, mineraaleista ja kaivoksista, tunsi ne lipikotaisin ja jakoi auliisti tietojaan
myds nuoremmille sukupolville. Vaikka hin poistui keskuudestamme ennen kirjan
varsinaista toimitusvaihetta, ovat hdnen havaintonsa pohjana monien kaivosten ja
louhosten kuvauksille. Ilman héinen viisymitontd uurastustaan olisi timi kirja jadnyt
hyvin kéyhiksi tai periti kokonaan julkaisematta.




Saltikoff, B., Laitakari, ., Kinnunen, K. A. & Oivanen, P. 1994.
Helsingin seudun vanhat kaivokset ja louhokset. Geologian tutkimuskes-
kus, Opas 35. 64 sivua, 45 kuvaa ja liitekartta.

Helsingin seutu oli 1700- ja 1800-luvuilla tirkedd kaivostoiminta-
aluetta. Sen ajan oloissa taloudellisesti merkittivien Sillbolen ja Himeen-
kylin i lisaksi louhittiin ia pari i
pienemmiistd kaivoksesta. Malmin sulatusta varten rakennettiin Vantaan-
kosken varrelle masuuni. Sulfidimalmikaivoksia edusti Halvikin "ho-
peakaivos" Laajasalossa.

Kalkin kotitarvepolttoa on Helsingin seudulla harjoitettu jo keskiajal-
la, mutta Swomenlinnan rakentamisen aikoihin, 1700-luvun loppupuolel-
la, toiminta laajeni lihes suurteollisuudeksi ja jalkul aina 1900-luvun

iiin saakka. Tirkein li Vuosaaren seudulla,

missi Nordsjon kaivoksesta, kalkinpolton jo kauan sitten loputtua,

louhittiin marmoria mosaiikkiin ja rakennuslevyihin vield 1950- ja 1960-
Tuvuilla.

Myos grdnumzja liuskeita (arvmun mm Suomenlinnaan kuin myds

jalkakiytivien reunakivid hakattiin muun muassa Leppivaaran, Bodomin
ja Pihlajamien seuduilla vield 1960-luvulla.
Opaskirjaan on koottu Helsingin seudun vanhoista kaivoksista ja
tarkat  sijaintiti Lisiiksi kerrotaan
niistd istd mi ista sekii louhinnan
ja toiminnan ikaan siilynei-
den kohteiden mutta myds iminnan vuoksi tu-
houtuneita tai muusta syysti taytettyjd kaivoksia mainitaan.
Taustatiedoiksi kuvataan Helsingin seudun geologiaa ja liitekarttana
on 1 : 50 000 mittakaavainen kallioperikartta, johon on merkitty myds
vanhojen kaivosten ja louhosten sijainti.
Kirja on suomenkielinen, mutta tiivistelmi on myds ruotsiksi ja
englanniksi. Osa vanhojen 1 i ista on inkielisid
Liitekartassa merkkien selitys on suomeksi ja englanniksi.

Boris Saltikoff likka Laitakari
Kari A. Kinnunen Koivikkotie 22 D
Geologian tutkimuskeskus 00630 Helsinki
02150 Espoo

ISBN 951-690-540-4
ISSN 0781-643X
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Saltikoff, B., Laitakari, I., Kinnunen, K. A. & Oivanen, P. 1994,
Helsingin seudun vanhat kaivokset ja louhokset. [Helsingforsnejdens
gamla gruvor och skirpningar] Geologian turkimuskeskus, [Geologiska
Jforskningscentralen] Opas [Guide] 35. 64 sidor, 45 bilder och en karta.

Helsingforsnejden var under 1700- och 1800-talen ett viktigt bergs-
hanteringsomrade. Jirngruvorna i Sillbole och Tavastby var ekonomiskt
viktiga, men dértill brots jarnmalm i ett jugotal mindre gruvor. Vid
Vandafors byggdes en masungn for smiltning av jarnmalm. Halvik
“silvergruva” i Degerd var den enda kinda sulfidmalmforekomsten i
trakten.

Kalk briindes for husbehov redan under medeltiden, men byggnads-
arbetet pA Sveaborg under senare hlften av 1700-talet inledde nira pa

i inom dnningen fortsatte sedan anda till
borjan av 1900-talet. Det viktigaste kalkindustriomradet var Nordsjo,
dir marmor brots for mosaik och byggnadsplattor &nnu pa 1950- och
1960-talen, linge efter att kalkbrinningen i trakten hade upphort.

Granit och skiffer behovdes ocksd sivil ill Sveaborg som for
des i staden, 1 synnerhet gatu-
och trottoarkantstenar higgs bland annat i Alberga, Bodom och Ronn-
backa dnnu under 1960-talet.

1 gui har Helsi jdens gamla gruvor och
lokaliserats s4 noga som mijligt. Dirtill beskrivs forekomsternas geolo-
gi, funna mineraler samt brytningstider och verksamhetens skala.
Huvudvikten dr pa gruvor som bevarats till vara dagar, men ocksa nigra
fyllda eller p4 annat sitt forsvunna gruvor néimns.

Nejdens geologi i huvuddrag ges som bakgrundsinformation, och
som bilaga finns en berggrundskarta, i skalan 1 : 50 000, med traktens
gruvor och skrpningar.

Boken dr finsksprakig, men abstract finns ocks pa svenska och
engelska. En del citat fran gamla kallor dr svensksprakiga. Teckenfir-
Klaringen till bilagskartan & pa finska och engelska.

Boris Saltikoff Ilkka Laitakari

Kari A. Kinnunen Bjorkdungevagen 22 D
Geologiska forskningscentralen FIN-00630 Helsingfors
FIN-02150 Esho Finland

Finland

ISBN 951-690-540-4
ISSN 0781-643X



Saltikoff, B., Laitakari, L., Kinnunen, K. A. & Oivanen, P. 1994.
Helsingin seudun vanhat kaivokset ja louhokset. [The old mines and
quarries of Helsinki metropolitan area] Geologian tutkimuskeskus,
[Geological Survey of Finland] Opas [Guide] 35. 64 pages, 45 figures
and one appended map.

Helsinki with its surrounding areas was an important mining area in
the 18th and the 19th century. The iron mines in Sillbole and Himeen-
kyli were economically important, but in addition to them, iron ore was
quarried in about twenty smaller mines and pits. For smelting of iron
ore, a blast furnace was built at Vantaankoski rapids. The Halvik "silver
mine” in Laajasalo was the only known sulphide ore deposit within the
area.

Lime was burned at small scale already in medieval times, but
building of the Suomenlinna fortress, during the second half of the 18th
century, heralded the start of a large scale lime industry. Lime burning
in the area went on up to the early 20th century. The most important
lime quarries were in Vuosaari, where marble was taken for mosaics
and building plates up to 1950’s and 1960’s, many decades after the
lime burning in the area came to an end.

Granite and schist were also needed at the Suomenlinna fortress as
in other parts of the city, where building of houses and streets was
increasing. Granite for paving stones was quarried as late as 1960’ in
many places, e. g. Leppivaara, Bodom and Pihlajamiki.

In the guide book the locations of old mines and quarries of Helsinki
metropolitan area are given as exactly as possible. In addition, geology,
found minerals, as well as the time and the scale of the activity of the
deposits are described. The main stress of description lays on mines and
quarries, which have been preserved to the present time, but also some
filled or otherwise destroyed mines are mentioned.

As background information, the geology of the area is shortly
described and the appended bedrock map, in scale ! : 50 000, includes
localities of the mines and quarries.

The book is in Finnish with an abstract in Swedish and English.
Some quotations from old books are in Swedish. The legend of the
appended map is in Finnish and English.

Boris Saltikoff likka Laitakari
Kari A. Kinnunen Koivikkotie 22 D
Geological Survey of Finland FIN-00630 Helsinki
FIN-02150 Espoo Finland

Finland

ISBN 951-690-540-4
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JOHDANTO

Helsingin seudulla on sadoittain kallioon louhittuja monttuja. Osa on vanho]a
perustuksia, ita tai luolia, osa entisid linnoi ja

Joukossa on kuitenkin myds ky id vanhoja, jopa parin kolmen sadan

vuoden takaisia kaivoksia, joista on louhittu rautamalmia, kalkkikived, graniittia tms. Itse
asiassa Helsinki ympanstomeen oli parisataa vuotta sitten Klskon ja Karkkilan ohella

Suomen Onpa Kai 1 p Vantaalla saanut
i iikin alueella toimi Sillbslen r ivok 2
1700- ja 1800-lukujen "vuoritoimesta” on mainintoj monissa vanhoissa teoksissa

Esimerkiksi H. J. Holmberg (1858) luettelee Suomen kaivos- ja malmitietojen suuressa
tietokirjassaan Materialier till Finlands Geognosi Helsingin seudulta parikymmentd
kaivosta, joista padosa oli tosin 1ope(el(u ennen kirjan |lmeslym|s!z Muutamat niisti on

mainittu jo vield ing pd Malm och Bergarter uti
Stor-Furstendomet Finland (Bremer 1824 ja 1825). Tekla Hultinin vuonna 1897 ilmesty-
nyt viitoskirja, joka iin nimelld: iallisia tietoja Suomen
vuoritoimesta Ruotsin vallan alkana cll i per 1li arki: imuk
pohjautuva selvitys maamme ivoksista. K vuotta myd

sille ilmestyi jatkoa, kun Even Lamc (1907) julkalsl viitoskirjan: Piirteitd Suomen
vuoritoimen histori 19- 1 1li. 1808 - 1831
Laine (1948, 1950 Ja 1952) palasl i vield nelji vuosi

laajalla i Suomen itoimi 1809 — 1884 Paakaupunklscudun
rautateollisuutta kuvataan Visapiin (1967) istorian op

ympiriston rautakaivokset 1744 — 1866. Kalkkilouhoksista on olemassa kattava
kokoomateos, vuonna 1919 ilmestynyt Eskola — Hackman — Laitakari — Wilkman:
Suomen kalkkikivi. Kuvausten paikkati ovat kuitenkin kaikissa mainituissa jul-
kaisuissa p llisia, ja vanhojen kai jen 16ytami ja i i on
niiden perusteella useissa tapauksissa ollut vaikeaa.

Edelli mainittujen teosten levikki on joka (apauksessa jddnyt suppeaksi, ja vanhat
ovat pyrkineet _‘a Jaamaan k
jalkoihin. Niinpd tietoja niistdi on ruvettu
tutkimusten avulla. 1940-luvun lopussa ja 1950 luvun alussz silloiset geologmn opiskeli-
jat Paunu Oivanen ja Ilkka Laitakari kiertelivit p jap i suunm-
‘man osan silloin 16ydettivissi olleista i i ikoista. Myl i
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kasvoi i iksikin. Joitakin kai ia on
kuntien tai kotiseutuyhdistysten toimesta. Monet ovat kuitenkin péisseet tuhoutumaan
rakennustoiminnan johdosta tai on tdytetty jatteilld seudun asukkaiden tai rakennuttajien
tietimittdmyyden vuoksi tai koska niiti on pideuy vaarallisina.

Historialliset kaivospaikat nousivat !aas ivi , kun Geol
sessa ruvettiin laati Itak Imiviitetied (Saltikoff 1984). Tissd
hteydessi I tunnetut i ja myos vanhal kalVOksCt Tledot
koottiin pédasiallisesti kirjalli ja arkistoista sekd d

Vanhojen kaivosten hylkykivikasat ovat aina olleet myds otollisia harvinaisten
mineraalien 16ytopaikkoja (Kinnunen 1980, Aurola 1953) seki kiintoisia retkeilykohteita.
Luonnontieteellisten ja kulttuurihistoriallisten suojelukohteiden inventoinnin yhteydes-
sd (Kananoja ja Gronholm 1993) vanhat kaivokset tulivat esiin taas nudessa valossa

Muinaismuistolain mukaan historialliset kaivospaikat ovat

ei niinkén | kkien, vaan ihmistoimi; jilkien ominai: Tistd

syys(a Vlmnomalslen ja yleison tulisi tuntea mlden sqamll Jotta ne voitaisiin ottaa
x o

Kaikki kallloon louhitut kuopat ja luolat eivit toki ole entisii kalvoksla Pidkaupun-
kiseudulla louhittiin runsaasti kalliota linnoitustdiden yhleydessa 1900-luvun alussa
(Laaksonen 1980). Silloin rak iin mm. iakin luolia, joita on
sdilynyt esimerkiksi Pihlajamiessd ja H k erés linnake vanhaan

kalkkilouhokseenkin.

Témin oppaan tarkoi on kuvata pik vanhoja
ja niiden his!oriaa sekd antaa mahdollisimman tarkat tiedot kaikkien niiden kaivosten ja
louh jotka on onni lavalla la|kka tmsella pmkalhstamaan Vuosina
1990 — 1993 kirjoittajat kavivét usei niiden

sijainnin ja nykyisen kunnon. Kirjassa on kuitenkin mainintoja sellaisistakin kohteista,
joiden tarkkaa sijaintia tekijit eivit tunne. Taustatiedoiksi luodaan silméys myds seudun
geologiaan.

Kunkin kaivoksen nimeni on kiytetty sitii nimed, jolla paikka tekijoiden kisityksen
mukaan on parhaiten tunnettu. Nykyisid suomalaisia nimii kiytettiessi on myds

T inen nimi pyritty maini tekstissi, koska vanha lahdeerjalllsuus kuntenkm
i i kiytti 1 isia nimid. Runsaiden, tiheind yj
tarkoif on lukijan johd: i i ja louh toiminta-aj
ajatusmaailmaan, silli nykyajan tietimy , tekniikan ja liik yhteyksien valossa
i inaisi i i i jrjettdmiltd, vaikka toiminta omaan

aikaansa sijoitettuna oli tiysin mieleksti.

Kirjaan liittyy Kartta, jossa kuvatut kohteet on numeroitu ja lueteltu. Tekstissi on
kohteiden sijainti lisiksi médritetty 1 : 20 000 -mmakaavalslen pemskarltalehuen
numcmll]a Jja peruskammhm mustalla merknyllla k

at ja ja it kilometrien osia. Peruskxmmhin'

T merkittyji i i ja ei sijaintitiedoissa ole




HELSINGIN SEUDUN GEOLOGIAN PAAPIIRTEET

Fennoskandia
Skandinavia, Suomi, Iti-Karjala ja Kuola d logisen ja 1
teelhsen kokonaxsuuden Josta k}iytelnan imitysti kandia. Kumparei: ja
i se on jo perin toi ista kuin Viron ja Tanskan loivapiirtei-

set ja kauttaaltaan maapeitteiset alangot tai Sveitsin korkeat vuonstat Mntla niinpd
Fennoskandian kallioperisti onkin 15ydetty hi

Fennoskandiassa on toki yksi vuoristokin, Noqaa hallitseva Koli. Sekin on varsin
syville kulunut ja eurooppalaiseksi vanha, 500 — 400 miljoonan vuoden ikéinen tunturi-
ketju. Silti se on vielid nuori verrattuna muun Fennoskandian kallioperéin, joka on
paosin yli 1 000 miljoonaa vuotta sitikin vanhempi.

Fennoskandian kallioperi (kuva 1) on siis valtaosaltaan noin 2 000 miljoonaa vuotta
vanhaa peruskalliota. Sen tyyppikivilaji on graniitti, joka on valittu jopa Suomen
kansalliskiveksi. Tdmin kovan, karkearakcnsen, punertavan tai harmaan kiven rakenne
osoittaa, etti se on syntynyt ki illi eli syvilli maan sisuksis-
sa, korkean limpdtilan ja paineen i Graniitin ikoina on nykyisen
kallionpinnan pédlld ndinollen tiytynyt olla useiden kilometrien paksuudelta muita
kivilajeja, jotka myShemmin ovat kuluneet pois.

| FENNOSKANDIAN T
KALLIOPERA

200 km
il

| Magmakivié
=, Kblin liuskeita
S Sedimenttikivipeite

PERUSKALLIO :

| Myshaisproterot:
Jotunisedimentteja
Rapakived

Arkoeisia kivilajeja

Kuva 1. Fennoskandian kallioperén pépiirteet Koistisen (1994) mukaan.
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Arkeensella ja pi 11 eli ityshistorian
illa ajoilla per i on sdilynyt hyvin niukasti muinaisten
elididen jéiinteitd eli fOSSll'ejﬂ Siind ei myoskain lavata nuoremmﬂle kerrostuneille

kivilajeille I isia kuten ki
Vienanmeri — Aiininen — Laatokka -linjan itip 1
Fennoskandian peruskallio painuu hyvin loivasti ien ker iden eli sediment

tikivilajien alle. Lannessi ja pohjoisessa se jatkuu Kélin vuoriston poimuttuneiden muo-
dostumien alla loppuen Atlanttiin ja Jdéimereen.

Svekofennidien muinaisvuoristo

Etela Pohj ja Keski-Ruotsii ulot!uu gnelss| ja liuskevyohyke,
joka on jéénne varhaispi isella kaudella idien vuoristosta.
Noin 2 000 milj; vuotta sitten oli F ian koillisosassa laaja manner. Sen

reuna kulki suunnilleen nykyisen Laatokan ja nykyisen Peréimeren kautta (kumpaakaan
vesialuetta ei tosin silloin vield ollut). Mantereen lounaispuolella, nykyisen Eteld-Suomen
kohdalla lainehti matala meri, johon joet toivat hiekkaa ja savea. Paikoin kerrostui
merenlahtien pohjalle myds kalkkia ja rautasaostumia. Alueella tupruttavista tulivuorista
purkautui kerrostumien joukkoon tuhkaa ja laavaa.

Olosuhteet maapallon pinnalla olivat monessa suhteessa nykyisen kaltaiset. Oli meri,
mantereita, jokia ja tuulia. Vuotuinen keskilimpétila oli veden kiehumis- ja jéditymispis-
teiden vililld. Pinnan alla radioaktiivinen 1impd kuumensi ja sulatti kiviainesta. Syvélld
maankuoren alla tapahtui virtauksia, joiden vaikutuksesta maankuoren laatat liikkuivat
toisiinsa nidhden. Eteld- ja Keski-Suomen kohda]la tormisivit toisiinsa kclllmen arkeei-
nen mannerlaatta ja | i p Tor i Sveko-
fennidien poimuvuoristo.

Meren pohjalla syntyneisti maalajeista oli jo ennen vuorenpoimutusta ehtinyt
muodostua sedimenttikivilajeja (esimerkiksi savikivid ja hiekkakivid). Poimutuksessa ne
joutuivat syville maankuoren sisién, missi vallitsi kova kuumuus ja korkea paine. Osa

kivistd suli. Suun osa kueylyl i issa hitaasti eli meta-
morfonu: i i ja isista hi ivisti tuli kiillegneissejd ja kiilleliuskei
K i dostui kiteistd kalkkikived, kalkin ja hiekan sekaisista sedimen-

teistd pyrokseenigneissejd. Tulivuorien laavat j: _]B tuhkat memmorfmluwat koostumuksesta
riippuen joko boliiteiksi tai kv

kiviai syntyi piihapporikasta magmaa. Se kiteytyi graniitiksi
tunkeutuen muiden kivien viliin tai liuottaen ne tieltddn. Paikoin graniitti muodosti myés
yhtendisid alueita, joihin kuitenkin Iavalllsesll Jjdi ainakin "haamumaisiksi jaannoksiksi"
sitd perii kwnla_]m josta i maan issa oli su]anul Kiillegneis-
siin ker y Ot uhkuva iitti muodosti

Nyk K liuskej (T:

liuskeet ovat padosin kiillegneissid. Sitd vastoin Suomen etelarnnmkkoa pxlkm]a ede]leen
Keski-Ruotsiin ulottuvassa vydhykkeessi on runsaasti myds muita liuskeita, kuten
amfiboliitteja ja ennen kaikkea kvartsi issejd eli lep joihin monin .
paikoin liittyy kalkkikivid.
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Keski-Ruotsissa leptiittivychyke i Ber
Siell on louhittu rauta-, kupari-, sinkki- ja lyijymalmeja. Myds Eteld-Suomen mennei-
den vuosnsato;en urkelmmat malmnesunlymal Kiskon Orijirven seudun malmit,

leptiittivyohy Pi i isia malmeja on myds Helsingin

seudulln
Svekofennidiajan jélkeen, vuonston I syvilld runsas-
piihappoiset magmat lahtivit iksi i Nimé magmat kitey-

tyivéit noin 1 600 miljoonaa vuotta sitten graniittisiksi kiviksi, joita kutsutaan rapakiviksi.
Kaakkois-Suomeen symyn suuri, Loviisasta Viipuriin ulottuva Viipurin rapakivialue ja
Lounai: p Vehmaan ja Laitilan rapakivialueet. Lahelld
Helsinkid syntyi pi id rapakivityyppisid g kuja Bodomin, Obbnisin ja
Onaksen (Porvoon eteliipuolella) seuduilla.

Malmit ja niiden synty

*Malmia owat kaikki kiwikunnan tuotteet, jotka sisd i lleja siind
Jja semmoisissa yhdistyksissd, ettd niistd kannattaa metallit pelkistad", kirjoitti F. G.
Bergroth vuonna 1881 ilmestyneessi kirjassaan "Raudasta". Timd lause kiteyttdi taydel-
lisesti koko malmi-kisitteen olemuksen. Toisin sanoen ihmiskunta kelpuuttaa malmeiksi
luonnon lukemattomista kivimuodostumista ne, joissa haluttua metallia on riittdvén paljon
ja riittdviin helposti kasiteltavind mineraaleina. Miki tima kynnys kulloinkin on, riippuu
kunkin metallin ylelsyydcsta ja tarpeesta. Esimerkiksi rauta on maailmankaikkeudessa
kaikkein yleisin ja kin sitd on i in 3,3 %. Niinpd
tavallista rautarikkaampia kividkin on maapallolla sen verran, ettd louhintakelpoiseksi
rautamalmiksi hyvéksytaan nykyisin vasla n.30—50 % rautaa slsalla i ja hallalhslsu
hwenamelsla vapaita kivid. Harvi 1l

Ip
Kupari yleisesti 1-pr isia malmeja, ja
kullamalmenksl kelpaavat 0,001 % kultaa sisiltavt kivet.

Eri mkoma malme1k5| on kayleny erilaisia kivilajimuodostumia. Nykyisin, kun
rijiy ikalla pystytdd suuria kivimi ja jauhamaan ne rikastusta
varten, halutaan suuria tasalaatuisia, vaikka hiukan idkin malmeja.
malmin irrotus, nosto ja rikastus olivat tydléitd. Silloin otettiin talteen hyvinkin pienid
malmipahkuja, kunhan ne olivat mahdollisimman rikkaita. Tamd selittdd, miksi useimmat
vanhat kaivokset ova! meiddn mittapuumme mukaan hyvin pienii ja matalia. Esimerkiksi
Laajasalon Halvi (Kaitalahdessa) toimi 1700-luvulla suureksi mainittu lyijy-ho-
peakaivos, josta louhittiin yhteensé noin 500 tonnia malmia; mutta kun aivan samanlai-

nen malmi 18ytyi v. 1946 Pakilasta (Kulonpalo 1946), oli se kaivoskohteeksi toivotto-
masti liian pieni.

Malmeista saatavat metallit sisltyvit eri mineraalei

kuten muutkin alkuaineet.

Thmisen kannalta olisi tietysti il Ilista, jos metalleja 16 disiin suoraan alk

na, miki on kuitenkin varsin harvinaista. Poi | tekevit kuitenkin "jal 1lit":
kulta, hopea ja platina, jotka kemiallisen luonteensa vuoksi esiintyvit luonnossa pifiasial-
lisesti pelkkind lleina. Muiden llien yleiset imi lit ovat metallin ja

hapen tai metallin ja rikin yhdisteitd, joista metallit on valmistettava metallurgisin



menetelmin, pelkistimilldi ne kovassa
kuumuudessa hiilen tms. avulla. Tihin
ovat suotuisimpia yleensd metalli-happi-
mineraalit, oksidit. Rikkipitoisista mine-
raaleista, sulfideista tuotetaan niitd metal-
leja, joiden oksidit ovat liian harvinai
Raudan malmimineraaleista ovat yleisim-
pid magnetiitti, joka on todellakin niin
rautarikasta (sen kemiallinen kaava on
Fe,0, eli se sisiltdd n. 72 % rautaa ja 28
% happea), etti se tarttuu magneettiin
(kuva 2) ja hematiitti (kaava: Fe,0;, 65

Kuva 2. Magnetiitti eli magneettinen rauta- . TG Tl T
malmi. Valok.: E. Halme % rautaa ja 35 % happea). Ylivoimaisesti

tirkein kuparimalmimineraali on kupari-
kiisu, joka sis 35 % kuparia, 35 % rikkii ja 30 % rautaa (kaava: CuFeS,).

Koska malmit ovat kivid kivien joukossa, niitd on voinut muodostua maankuoren
synnyn kaikissa vaiheissa ja niitd esiintyy kaikissa kivilajiluokissa. Jotkut magmat ovat
olleet niin metallirikkaita, ettd vastaaviin kiviin on kiteytynyt malmimineraaleja. Niinpé

kivien joukossa on iittipitoisia gabroja, joissa raudan lisiksi on sddnnolli-
sesti myds titaania ja hieman vanadiinia; tillainen on Otanmien kaivoksen titaani-
vanadiini-rautamalmi. Gabro- tai peridotiittiluokan kivet ovat myds ylivoimaisesti
tirkeimpid nikkelimalmien kantajia. Joissakin graniiteissa taas on kupari- ja molyb-
deenirikastumia. Sedlmentzatlossa rautarikkaita kerrostumia syntyy nykyisinkin saoslu—
malla vedesla]d, imalmiksi, jota S on isatoja kiiytetty
Vanhoja i ja ovat ympiri
tavattavat suuret, joskin useimmiten melko koyhit, raulamuodoslumal eli rmlalsel raula-
malmit, kuten Kostamus ja Jussard. Tulivuoritoi
saattaa hirmistyé kaasuja tihk raoista joko i tai kuten
Punaisesta meresti 16ydetyt "mustat tupruttajat” (black smokers) osoittavat. Myds kivien
metamorfoosln ell uudelleenklteylywsen yhteydessn metallit saattavat rikastua hyvmkm
i kiertiviin laliuok ja
saostuessaan uudelleen toisiin kohtiin. Erityisen suotuisia timéntyyppisten malmien rikas-
tumispaikkoja ovat Aarslkwet eli kalkkikivien, silikaattikivien ja ehkd myds graniittisen

dltiva cnlaxsm muutcn har-
Minei

sulan jéa i i y kivet, jotka
vinaisia kalsi ili imi leja (harvinaisia
jne.). Karsimalmeja ovat lihes kaikki Helsingin seudun rautama]mu ja lyijy- smkkl-

mineralisaatiot.

Helsingin seudun Kkallioperi
Helsingin seudun kallioperin péipiirteistd saa yleiskuvan timén oppaan liitteend
olevasta kartasta, joka perustuu 1 : 100 000 mittakaavaisiin kallioperakarttoihin (Hirme
1969, Laitala 1960 ja 1967). N hm kart(onhm Inuyvnssa selityskirjoissa kuvataan alueen
kallioperii ja selitetidn eri ;




Kuva 3. Tyypillisti Helsingin seudun : graniitti
ja amfiboliifin kanssa. Lentoaseman tien leikkaus, Vantaa. Valok.: B. Saltikoff

Kallioperikartassa kivilajit on kuvattu i maaperdd ei ioperdn pi:
isikaan. Kuitenkin on muistettava, ett eri kivilajien levinneisyydesti on varmoja tietoja
vain sieltd, missd kallio paljastuu maanpinnalle tai siité on saatu niyte esim. kairaamalla.
Muilta osin kivilajit piirretddn ao. tutkijan kokemuksen ja siti tukevien muiden tietojen
(esim. magneettisten karttojen) perusteella. Niinpi jostakin peitteisestd kohdasta saattaa
16ytyd muutakin kuin karttaan merkittyé kivilajia, vaikka kartan antama yleiskuva on
taysin totuudenmukainen. Kallioperikartoista saatava informaatio on lisiksi voimakkaasti
yleistettyd, snlla klvn]apen vaihtelu on niin plempunelsta (vrt. kuva 3), ettd sen tdysin

ndinkin suurimi illa kartoilla on mahdotonta.
Helsingin seudun péil vllay on gmmmt Siihen on kuitenkin hes kaikkialla
niin paljon kiill boliittia tai kvartsi et
kallioiden yleissavyn antavat seoskivilajit eli migmatiitit. Graniittivaltaisimpia alueita ovat

Sorniinen, Kipyld, Herttoniemi, ki, Kontula ja Pihlajamiki. Graniittia tummempia

ivilajeja, lahinnd dioriittia ja k idioriittia on varsinkin Suomenlinnan,

jal lon seuduilla, Marjani i ja ldssd sekd Lintuvaaran

ja Konalan seuduilla. Laajahkoj boliirrialugita on Kai i ini ja

Pitdjinmien seudulla seki Tapamlassa Tammlsalon 1ja Vuosaaren seulujen amﬁbolnlcls-
sa on sdilynyt runsaasti i K

gneissi eli hapan gneissi (nimi on perdisin ajalta, jolloin piidioksidia nimitettiin apck-
si) on vallitsevana kivilajina Malmin, Paloheinén ja Martinkylin seuduilla. Bioriittigneis-



Kuva 4. Kalkkikived (valkoinen) gneissin vilikerroksena. Kehi IIl:n ja Vihdintien
risteys, Vantaa. Valok.: B. Saltikoff

sid on muun muassa Munkklvuoressa Kapylas ja Herttoniemessi. Suurin osa Helsin-
gin seudun biotiitti on issid, jossa on runsaasti pienid, liuskeisuutta
mydtiilevid graniittisuonia.

Kvartsi-maasilpigneissien ja muiden liuskekivilajien vilikerroksina on monilla
seuduilla kalkkikivid (kuva 4) ja niihin liheisesti liittyvid karsimuodostumia.

Moniin kalkki- ja karsikiviin liittyy malmiutumia, etenkin rauta- seki sinkki- ja lyijy-
mineralisaatioita. Ne muistuttavat suuresti Keski-Ruotsin ja Lounais-Suomen klassisia
malmeja. Helsingin seudulla niiden koko vain on kovin vaatimaton.

Muusta Helsingin seudun kallioperistd poikkeaa tiysin tasarakeinen, gneissisul-
kcunus(a vapaa Bodomm graniitti, joka muodoslaa soikean, 5 x 15 km kokoisen alueen

en Se pakivien ikiryhmiin ja on siis muuta
kallioperda parisataa milj vuotta p ikiisid ovat varsinkin Vuosaa-
ren eteldpuolisessa saaristossa yleiset dmbaa:ljuonzl
Louhi: kohteena olleet iesiintymdit keskittyviit
suuren kvartsi ilpi ivyohykkeen pohjoislai lihelle Bodomin

graniittia. Sielld sijaitsevat mm. Hameenkyldn lukuisat rautamalmit. Toinen huomatta-
vampi ketju sijaitsee hlukan etelampana saman vyohykkeen keskelld. Siihen kuuluvat
Sillbole ja i Vlela limpind, gneissivychykkeen
graniittikii i i i osassa ovat pienet
Leppavaaran ja Munkkiniemen malmit. Ja timin saman amfiboliittipatjan itépadssa,
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missé se tekee mutkan eteldn, sijaits Stansvikin Imit ja Halvikin ly J,
Niisti malmeista poikkeaa tyypiltddn ja sijainnil Mankkaan r Se on
linssiméiseen gabrointruusioon liittyva titaani- i, joka on sukua suurik

mille Karkkilan ja Otanmien esiintymille.

Kalhopcran Im:kexxuussuunnal valhleleval Helsmgm seudulla erittiin voimakkaasti,
mutta jonkinlai on kuitenki 1 Liuskei kaateet
ovat koko alueella enimmiikseen varsin jyrkkid, mikd nikyy tieleikkausten pystyind tai
jyrkinkaltevina raitaisuuksina.

Helsingin seudun kallioperé on
nikyy jokai viihinkin i tielei
td saatiin kalliita kokemuksia muun muassa metr
rakentamisen yhteydessa.

Joissakin ruhjeissa on hyvin téysin ainesta, jota
nimitetidn kalliosaveksi. Siti on muun muassa kuuluisassa "Kluuvin ruhjeessa" ja
Helsingin jadhallin lattian alla. Sy dlld kallioperdssd ja dell
kiteytynyt ruhjeaines on myloniittia

Monien ruhjeiden tuntumassa on myds Helsingin nimikkokivilajia helsinkiittid (kuva
5). Se on graniittia muistuttava kivilaji, jonka pidmineraalit ovat valkoinen albiitti
(natriumplagioklaasi) ja hienorake
hematiitin  punaruskeaksi vir]
epidootti. Kivilaji sai nimensd en-
simmiisestd 1ytopaikasta Helsingin
Kalliosta (Laitakari 1918). MyGhem-
min sitd on tavattu monista paikoista
muualtakin Eteld-Suomesta.

Suuret ruhjevyShykkeet nikyvit
myd&s topografiassa pitkini laakso- ja
vesistdjaksoina. Eris sellainen kulkee
Porkkalan niemen kainalosta Lahden
seudulle; titi laaksoa seuraa vanha
Helsingin — Lahden maantie. Selviin
ruhjevydhykkeisiin liittyvit myds
esimerkiksi Espoonlahti, Nuuksion Kuva 5. Helsinkiittia. Tummanruskea epidoottia,
Pitkajéirvi, Vartiokyldnlahti ja Porva- vnlkcincr_\ albiitta. %2 luonnollisesta koosta. Valol
rinlahtis J. Vadtdinen

rakojen ja ruhjeide Rakoilua
k (vrt. kuva 3), ja ruhjcvyohykkexs—
leiden ja Pa

Seudun mydhemmiit geologiset vaiheet
Noin 700 miljoonaa vuotta sitten oli Eteld-Suomen kallioperé kulunut lihes nyky-
tasolleen, niin sanotuksi peneplaaniksi eli melkein tasoksi. Tama sama pcruskalllon ku~
lutuspinta jatkuu muutamien satojen metrien syvyydessi Viron kerr
alla. Peneplaanm vih aiheutti osaltaan myds Suomenluhden
Suomen i kun sen pilld ollut, helposti kuluva sedimentti-
peite erodoitui pois jo paljon ennen jidkautta. :

inen viettiminen eteldd
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Viimeksi kuluneen mnljoonan vuoden aikana, jddkaudella, tapahtui sitten Eteld-
Suomen i lehtivat useat paksut manne;
kot, jotka ivat padosan kalliop vanhasta iskerroksesta ja kallioperin
piilld olleesta muinaisesta maaperdsti. Suurin osa mannerjédtikdiden irrottamasta
kiviaineksesta kulkeutui jaan mukana melko Iyhyen matkan ja jii jédn sulaessa paikoil-
leen laji 7 leissa ja railoissa virranneet joet
i i jokilaaksoihin harjuja, jokien suille hietikoita ja

kauemmaksi merenpohjaan savikerroksia.
Mannerjiitikon liikkuessa hioi mannerjéén pohjaan kiinnijédtynyt kiviaines kalliope-
rin pintaa muodostaen silokallioita ja raapien niihin uurteita, joista nykyisin voidaan
kon paikallisia liikesuuntia.
ja railoissa vir i jokien
kallion syvennyksissid pyorineiden kivien ia hii
seudultakin tunnetaan useita.
Mannerjéitikdn massa painoi ) kandian kohdalla "I
jonka vihittiinen oikeneminen ilmenee nykyisend maankohoamisena.
misvaiheessa oli koko Helsingin seutu veden peitossa. Kun jiitikké rajoittui Kaakkois-

yja, joita

Suomessa melko syvéan veteen, lihti Vupunn pakivialueelta suuriakin rap
reita uivien jddvuorten mukana aj Monet niistid i Helsi
seudullekin, missd jaavuoret "ajoivat kanlle silloisilla matalikoilla.

Thmisen 14-S le oli iiva nykyiseen verrattuna
kaukana sisimaassa. Niinpi Suomen vanhin "kaivos", kivikautinen Askolan kvart-
silouhos, on parinkymmenen kilometrin padssd nyky ik vaikka se toimint

aikanaan sijaitsi rannikon tuntumassa.
Helsingin seutu alkoi paljaslua laajemmalll meresti vasta kivikauden jilkeen. T4
ovat hyvini todi "hiidenkiukaat". Ne sijai kaikki lihes
samalla korkeudella merenpmnasm (n. 15 m), aikansa ranlakalhmlla Niiden kivetkin on
koonu lahlympansmn ranlakmkmsta
1 ja ei Helsi seudulta tunneta. Alueelta on kuitenkin
tmsluvasu ontydetty ivei eli limsi6td, joka oli kivikautisten aseiden ja tyokalujen
i parasta ja inta materiaalia. Silloin sitd tuotiin Suomeen pédasiassa
Keskl -Venijilta (Suomessahan ei piikived esunny lamkaan) Helsingistd loylyncet
piikivet eivit kuitenk ole kivi isia. Purjelai i piikived
laivojen poh_la]astm mukana varsinkin Tanskasta ja Englanmsla Suomeen, ja juuri n:
paarlastikivid" 16ytyy kin myos ingin seudun vanhoilta satamapaikoilta
kuten Mustikkamaan linsirannalta.

Harvinaisia mineraaleja ja Kkivilajeja

Kaivostoiminta-al ja myshemmin Vuorihallituksen, Helsingin yliopiston ja
Geologi: i ijaintipai Helsingin seutu on pitkién ollut minera-
loglsen tutkimuksen tyyssija ja my6s kohde. Ei siis ihme, el(a ueteelhsesn mlelenkunlm-
sia 18yt6jd tehtiin tadlld jo 1700- ja 1800-luvuilla. My vilkas

rakennustoiminta monine tuoreine kallioleikkauksineen paljasti lisdd harvinaisuuksia.



Viime aikoina virinnyt, lihinni korukiviin
suuntautuva kiviharrastus on sekin osal-
taan lisdnnyt tietojamme seudun mine-
raaleista ja kivilajeista.

Varhaisin tunnettu havainto Helsingin
seudun  mineraaliharvinaisuuksista on
Venijin Vuorilehdessé julkaistu N. F.
Jossan (1839) kuvaus Stansvikin ame-
tistista. n kauniin violetin kvartsi-
muunnoksen (kuva 6) kiteitd onkin otettu
néytteiksi sekd Pietarin Vuorimuseoon
lld etté Pariisin Mineralogiseen
museoon Ranskassa. Samassa kirjoituk-
sessa mainitaan myds asbesti ja vuorinah-
ka (kuva 7), jotka myShemmin osoittau-
tuivat sepioliitiksi (Aurola 1953 ja 1956).

Stansvikista on 16ydetty myds kuituista
kvartsia, joka on synnyl kvartsiutunutta
sepioliittia (kuva 8).

Muita tunnettuja varhaisajan 15yt6ji
ovat mm. Helsingin kantakaupungista,

ytpe rakennustyd
I16ydetty korundi seki samalta tyomaalta
periisin ollut krysoberylli (Sergelius 1908),
jota 1960-luvulle saakka siilyi ndhtédvind
erdin talon kivijalassa Pietarinkadulla.

Mielenkiintoisia 15; on tehty myés
viime vuosikymmenind. Jorvin sairaalan
perustaa louhittaessa 18ydettiin iso savu-
kvartsikideontelo ja Silvolan tekojirven
tyémaalla paljastui isoja kalkkisdlpdkidesi-
kerditéd (kuva 38).

1980-luvulla I6ydettiin Vantaan Fazeri-
lasta irtokivestd nefriittid (jadea) (kuva
10), jota on lisiiksi tavattu kalliosta Stans-
vikista (Lindqvist ja Kinnunen 1985).

Kivenhiontaharrastuksen myéti  on
pidikaupunkiseudun  mineraaleja
menestyksellisesti sovellettu korukiyttdon.
Tillaisia ovat mm. Sillbdlen sinikvartsi ja
alunperin irtokiveni Suomenlinnasta 15y-
detty uusi korukivi nuummiinti. Naiden
lisiksi on hiottu my&s Stansvikin ametistia,

useita

Kuva 6. Ametistikide. Stansvik. Valok.:
K. A. Kinnunen

Kuva 7. Kalsiittikide, jonka pinnalla sepio-
liittia ("vuorinahkaa"). Stansvik. Valok.: K.
A. Kinnunen

Kuva 8. Kuituista kvartsia. Stansvik.
Valok.: K. A. Kinnunen




Jorvin savukvartsia ja Fazerilan nefriittid.
Koruihin on kiiytetty myos Mustikkamaalta
18ydettyi piikived (Kinnunen 1990 a ja b)
sekd kivilajeista ainakin helsinkiittid (kuva
5), Matinkylin kalimaasilpé-epidoottikived
eli unakiittia, Nordsjén (Vuosaaren) pu-
naista marmoria (kuva 33) ja Bodomin
graniittia.

Espoon Nuuksiossa on kalliossa pallo-
graniittia. Irtokivend sitd on lisidksi Nur-
mijirven Klaukkalassa.

Kuva 9. Fluoresoivia mineraaleja: scheeliittia Paikaupunkiseudulta on myds 1ydetty
(sininen) ja Kalsiittia (punainen). epiitavallisen  paljon ultraviolettivalossa
Valok.: K. A. Kinnunen fluoresoivia mineraaleja (Kinnunen 1991).

Tillaisia ovat scheeliitti ja fluoriitti, jotka
fluoresoivat aina. Kalsiitti fluoresoi kauniin
punaisena, jos siin sattuu olemaan hiven-
aineena mangaania (kuva 9). Satunnaisesti
fluoresoivia mineraaleja ovat lisiksi mm.
wollastoni skapoliitti, ~ mikrokliini,
plagioklaasi, prehniitti, kvartsi ja kor-
dieriitti.

Mineraalien  16ytopaikkatietoja  on
koottu A. Laitakarin (1967) teokseen Suo-
men mineraalien hakemisto. Siihen viita-
taan jatkossa eri esiintymien mineraali-
luetteloissa.

Vanhojen aikojen mineraalikuvaukset
perustuvat klassisiin mineralogisiin me-
netelmiin, kuten optisten ominaisuuksien ja

k ksen tutkimuk Tunni jen mineraalilajien lukuméird on
tdstd syystd suhteellisen vihdinen. Toisaalta se kuvaa hyvin nimenomaan paljaalla
silmilld tunnistettavia mineraaleja.

Kuva 10. Nefriittid (jadea). Fazerila. Valok.:
K. A. Kinnunen

Mineraaleihin ja kivi voi tutustua kivi: issa, joita pad iseudulla on
kaksi. Espoon Otani i (Kivimi ie 1) sijaitsee Geologi imuskeskuk
Kivimuseo. Sielld on erinomainen kokoelma Suomen pallokivid sekd jalo- ja korukivid
kaikkialta i Helsingin yliopi L ieteelli kuuluva
Geologian museo on Helsingi S i 3. Sen lana on mm.
o i S 4 issssul i

myds Helsingin seudun kivilajeja ja mineraaleja.

Viitteita (koko luku "Helsingin seudun geologian piipiirteet"): Rankama 1964, Laitala 1967, Hirme
1969, Harme 1978, Hiirme 1980 a ja b, Laitala 1991, Kananoja & Gronholm 1993.



MALMIKAIVOKSET

Historia ja talouspoliittinen tausta

Jo 1500- ja 1600-luvuilta on himiirii tietoja Helsingin seudun periferiassa toimineista
kaivoksista. Tunnetuimpia niistéi lienevit Porkkalan, Hyvinkddn ja Pernajan "ho-

piakaivokset”. Yhteistd niille kaikille on, ettei
kiistatonta niiytta malmin hopeapitoisuudesta tai
kaivoksen tuotosta ole olemassa. Varsinaisten,
kiistattomiin historiallisiin tosiasioihin perus-
tuvien malmikaivosten kukoistusaika oli 1700- ja
1800-luvuilla, siis Ruotsin vallan loppuaikana ja
Venijin vallan aikana. Koska toiminta téllginkin
oli pientd ja useissa tapauksissa epitaloudellista,
on sen taustaa syyti lyhyesti kuvata.

Malmien etsintd oli alkeellista ja suuressa
médrin  sattumaan perustuvaa. Jos jitimme
"taikavarvun" omaan arvoonsa, oli malmien
tunnistamiseen harjaantuneiden silmien lisiksi
ainoana varsinai puvili i k
jonka tiedettiin "néyttéivéin vi

n" rautamalmien

Kuva 11. Entisajan kaivosmies (Tope-
lius 1898)

tuntumassa. Kovin yleinen ei sekiin liene kansan keskuudessa ollut. 1700-luvun lopulla
yleistyi myds malmikompassi (kuva 12) ainakin ammattimalminetsijéiden kaytossi. Se
erosi tavallisesta kompassista siten, etté neula saattoi kiéntyé seki pystysuoran etti vaa-

kasuoran akselin ympiri, jolloin magneettisia
mineraaleja sisiltivd malmi voitiin havaita irto-
maakerroksen altakin. Tilli laitteella 16ydettiin
varsinkin 1800-luvulla Helsingin seudultakin
monia pienid rautamalmeja
Koska malmikompassi ei reagoi muihin kuin
isii ihin, oli muiden
malmien 16ytymi: ldhinnd aista.
Niitd ei voitu etsida kuin kalliopaljastumista.
Myéskédn malmin koon arviointiin ei juuri ollut
mahdollisuuksia. Kun malmia I6ytyi, sité alettiin
louhia, ja kun malmi loppui, loppui louhintakin.
Kiven irroitus tapahtui ennen réjahdysai-
neiden kiyttdonottoa niin  sanottuna nuo-
iolouhi; Kalliota k iinp
roviota sen pailld tai kupeessa ja kuumentuneel-
le kivelle kaadettiin kylméi vettd. Nain hauras-
tunut ja halkeillut malmikivi irroitettiin lekalla ja
meisselilli. Malmia ei nykymielessi rikastettu,

* i

Kuva 12. Malmikompassi.
Valok.: J. Vidtdinen
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vaan malmi- ja hylkykivipalat poimittiin erilleen kiisin. Tarvittaessa kivi rikottiin, jotta
malmi saatiin erilleen. Naissd olosuhteissa kannatti louhia pienidkin esiintymid, jos
malmi oli tarpeeksi rikasta. Toisaalta kaivoksia ei voitu eikd kannattanut louhm kovm
syville, silld vedenpoisto ja ki pahtuivat ihmis- ja
aineet tulivat louhinnassa laajamittaisempaan kiyttoon vasta ]800 luvulla, k:venporaus-
tekniikan ja siihen tarvittavan kovan teriksen kehittyessd.

Raudan valmlslusmenelelma on ikiajoista ollut peri i sama, jota kiy
ykyisinkin: oksidien pelkistd liksi lla malmia uunissa hiilen
kanssa. 1800-] luvun lopp asti T i dytettiin puuhiilelld
toimivia uuneja. V ikaisimmissa, ahjon h i hehkutus tapahtui

niin alhaisessa limpdtilassa, ettd rauta ei edes sulanat, vaan saatiin ahjosta punaheh-
kuisena sienimiisend harkkona, jossa sula kuona oli pisaroina. Syntyvd rauta oli
pehmeihkdi ja taontakelpoista, ja kuona litsattiin pois takomalla lekalla tai koneellisella
kankivasaralla.
Harkkohytteja kayttiviit kyldsepit pienimuotoiseen raudantuotamoon 1800-] luvulle
asti. Hultin (1897, s. 5) kuvaa tillaista talonpoikaista raudan
Imistus suo- ja jarvi ista tapahtui pieniss, yksi isissa hyteissd eli uuneissa.
Néimé uunit tehtiin harmaasta kivesté hiekkamikeen; ne olivat noin nelidsylen suuruisia ulkoapiin, vili
ympirdi niita noin 4 kyynirin korkuinen salvos, jossa alhaalla oli aukko, joka puhaltacssa tukittiin
hiilimurskalla. Sisilt oli uuni henkiaukon kohdalla ainoastaan 3 korttelia lipimitaten, mutta laajeni
ylospiin. Pohjana ol kovaksi poljettua, hiilimurskalla peitettyd multaa. Sulatuksen kestettyd puoli tai
kokonaisen vuorokauden, jolla ajalla wuniin pantiin vuorotellen malmia ja sysid tavallisen suurenpuoleisen
nahkaisen palkeen, jota kasivoimalla kiytettiin, alituisesti puhaltacssa, saatiin sulain eli harkko, jonka
jilkeen uuni, kun se oli tyhjennetty, jilleen taytetiin ja puhaltaminen saattoi alkaa uudestaan.

Tillaisen puhalluksen tulos saattoi olla hyvin erilainen, ollen noin 10 4 20 % sulatetun malmin
painosta; joskus saatiin vihin enemman, mutta monasti ei puhallus onnistunut ja talonpoika sai vain
kuonaa palkaksi vaivoistaan.

Harkot tulistettiin sittemmin valkoisiksi ahjossa, puhdistettiin ja taottiin sitten vasaralla noin 4 tai 6
leiv. painaviksi kappaleiksi. Harkkorauta tuli vlisti tihedtd ja notkeaa, usein terismistikin, mutta
useimmiten hataraa ja kuonaista, niin ettd se taottaessa osottautui vihemman nikyisiksi kuin tehdasrauta,
joka myds puolestaan oli syyn siihen, ettd harkkoraudan valmistus vahitellen lakkasi, kun tehdasrautaa
ruvettiin suuremmissa mirin maassa valmistamaan.

1600-luvulla tulivat harkkohyttien rinnalla kiyttoon ensimmaiset masuunit (kuva 13),
korkeat tornimaiset uunit, joissa rauta kuumentui sulaksi saakka ja kuona erottui
itsestddn.

Masuunissa syntyvé tuote on haurasta josta tehtiin ista eli
meltoa rautaa erillisissd ns. i Prosessin i i huoli
sen hydtysuhde sek malmin ettd polttoaineen osalta oli parempi kuin harkkohyteissa. Li-

siksi masuuneja voitiin pitdd jatkuvassa kiytssd. Tastd syysm masuumplosessn |ul| tcol-
lisena menetelménd vallusevaksl Ja seon cde]leen itettynd ny
den pohjana. il istettiin myds muita metaileja,

kuten kuparia ja lyijy

Sulattoihin tarvittiin voimanlahteiti seki raskaiden kankivasaroiden kayttamiseen ettd
ilman puhaltamiseen uuneihin. Koska vesivoima oli tuolloin ainoa teollisesti merkittavd
voimanliihde, oli sulatot pakko sijoittaa koskien partaille.
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Masuunin  toimin-
taperiaate on seuraava:
Uuni on lastattu kerrok-
sittain hiilelld ja malmil-
la. Alaosan pesiin (D)
puhalletaan ilmaa. Hiili
palaa ja kuumentaa mal-
min (C), ja ylimdiriinen
hiili ja hikikaasu riistid
malmista hapen. Sula
metalli  valuu  uunin
pohjalle, samoin epépuh-
tauksista syntyvd sula
kuona, joka samalla
muodostaa metallia suo-
jaavan kerroksen. Mal-
mi-hiilikerroksia lisitiin
jatkuvasti yldaukosta (G),
ja kun metallia ja kuonaa
on kertynyt tarpeeksi, ne
lasketaan  vuoronperiin
ala-aukosta (0). Kuva 13. 1800-luvun puuhiilimasuuni (Bergroth 1881).

Ruotsin vuori kehittyi Bergslageni i ansiosta 1500-luvulla
valtavasti. Puuhiilen avulla tap: T i kulutti kui b i
ruukkialueiden metsavaro;a, minké vuoksi Ruotsin halhlus alkoi 1600-luvulta lihtien
siirtdd myGs varsinaisten kai Ikopuolelle. Hiilen kulutus
oli nimittdin niin merkittéivé tekiji, ettd malmia kannatti ennemmin viedi hiilen luo, kuin
hiiltd malmin luo. Nin syntyivit mys Fiskarsin, Billndsin (Pinjaisten), Dalsbrukin
(Taalintehtaan) ja monet muut Suomen rautaruukit alueille, joilla oli seki metsid etti
koskivoimaa ja joille malmin tuonti oli kohtuullisen helppoa

Myés oli kuitenkin alettu i etsid malmeja, ja toimintaa
tehostettiin varsinkin 1700-luvulla, kun Ruotsin kaivokset alkoivat osoittaa ehtymisen
merkkejd. Télldin 1oydettiin Eteld-Suomesta suuri joukko rauta-, kupari- ja lyijymalmeja,
joista piidosa osoittautui pieniksi j Ja louhm.un nopeasu loppuun. Osa oli kuitenkin varsin
merki isid ja johti pitkéaik i kuten Orijérvi ja Jussard.

Malmiesiintymien geologiseen asemaan alettiin kiinnittdd huomiota jo 1800-luvun
alussa, kun huomattiin, etti "kalkkikiven yhteydessi olevat rautamalmit ovat erityisen

hyvid" (Bremer 1825 s. 45). Timi pitidkin hyvin pmkkansa muun muassa Helsingin
seudulla, missi usei it ovat k .
Helsingin seudulta 16ydettiin 1700-luvun puolivilissé Sillbolen ja Ha

ja Halvikin lyijy-sinkkimalmi. Seudun malmeja louhittiin 1700-luvulla



padasiallisesti Inkoon Fagervikin ja Perna-
jan Koskenkylin ruukkien tarpeiksi.
Vuonna 1838 valmistui masuuniruukki
myds Vantaankoskelle, nykyisen Kehi
III:n ja Nurmijirventien risteyksen tuntu-
maan (Hiré 1983). Sen sijaintipaikalta
£ 16ytyy vielikin maasta masuunikuonaa
(kuva 14).

Venijin vallan alkuaikoina Suomen
vuori- ja sulattoteollisuus jatkoi toimin-
¢ taansa hyvin samantapaisesti kuin ennen,
tiiviissd yhteistydssd Ruotsin kanssa. Niin
Ruotsin valtio kuin autonomisen Suomen
hallituskin pyrki edistimiin vuoriteol-
lisuutta seki tukemalla malminetsintid ja
kaivostoimintaa etti mydntimilld rauta-
ruukeille erilaisia etuoikeuksia, kuten
ympiristén puukaupan monopoliaseman
ruukkien hiilensaannin  turvaamiseksi.
Kaivoksista pidettiin kidynnissd selvisti
Kuva 14. Vantaan masuunin kuonaa pellon- kannattamattomiakin ja valtion varoja
reunalle kerdttynd. Valok.: K. A. Kinnunen uhrattiin koelouhintaan ja koesulatukseen.

Helsingin seudun "kaivoksistakin" olivat
monet itse asiassa koelouhoksia, joiden toiminta ei missdéin vaiheessa ollut liiketa-
loudellisesti kannattavaa.

1800-luvun loppupuolella tapahtm "teollinen vallankumous”. Suurimittaisessa metal-

lurg:scssa i syrjaytti ja hoyryvu:ma tuli yleiseksi
ksi. Lisiksi i i taistui r

ja yleisen tul]lpollmkan muuttuessa. Suomeen tulvi halvempaa ulkomaista metallia, Suo-

men vanhak uoriteolli: ji al. ja loppui vihitellen melkein kok

Samalla péittyi malmien louhinta myds Helsingin seudulla. Viimeinen ja suurin mal-
mikaivos, Sillbéle, lopetti toimintansa vuonna 1866, ja vuonna 1881 mainitsee Moberg

(s. 35) parikymmenti vuotta aik Vantaan in lihes tdysin
luhistuneen.
1900-luvun alussa astui Suomen vuoriteolli sitten kok uuteen
kun Oulokummun ja Pclsamon ma]mlen loylym:sen ja kiyttéonoton mukana alkoi
ds kai ri ja metallurgian kausi.
Suomen vuoriteollisuuden historiaan ja vanhaan kaivostekniikkaan voi tutustua
Tekniikan museon Vuori i Helsingin Vank ) issa, Viikintie 1.

Viitteiti: Hultin 1897, Eskola 1919, Miikinen 1933, Laine 1948, 1950, 1952, Visapia 1967.
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Rautakaivokset

Sillbole

Sillbolen eli Silvolan rautakaivos Kaivokselan kirkon takana olevassa puistossa,
Vantaalla [numero 15 liitekartassa] (peruskartta 2043 01; x = 6684,40; y = 2548,14)
oli aikoinaan seudun ja jopa koko Suomen huomattavin kaivos. Se on parhaiten geologi-
sesti tutkittu Helsingin seudun malmikohde ja myds part jélkipolville si-
lynyt vuorityn muistomerkki. Alue on nykyiselldéin puistoa. Vanhat kaivokset (kuva 15)
on aidattu, ja puistossa on opastaulu, jossa kerrotaan vuorityon historiasta (kuva 16).
Kaupungi on saanut nimek Kaivoksela, ja sen k imistd liittyy vuorityohon.
Myés kaivoksen lahelld sijaitsevan vanhan maatilan nimi on Gruva (kaivos).

Malmiesiintyman 15ysi Magnus Linder vuonna 1744, ja hinen mukaansa paikkaa on
kutsuttu myds nimelld "Lindersberg”. Kaivostoiminta alkoi samana vuonna ja kesti
ensimmiisessd vaiheessa vuoteen 1770.

Kuva 15. Sillbdlen kaivoksen suurin monttu on Vuorimestarin kuilu.
Valok.: B. Saltikoff
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Siind vaiheessa, kun Sillbdlen kaivosta oltiin jilleen kdynnistimis
Bremer (1825 ss. 46-47) kuvasi sen alkuaikoja niin:

Sillbole eller Lindesbergs Jernanledningar ligga inom denna Socken, upticktes forst ir 1744,
arbetades ar 1756 for Stromfors, Forssby, Fagerviks och Svartd Brukens rikning. Har finns 3 skjarpni
gar, hvaraf den stdrsta &r omkring 12 famnar djup. Malmen eller dess gang stryker i N. och S. docerar
emot O. och siledes ér en Pelare limnad under dstra viggen. Malmgangen i den sa kallade Bergmastar-
grufvan ér 2 famnar migtig i Norra filtet, men i Sodra af endast 1% famn. Ar 1752 afskeppades harifran
4000 skeppund jernmalm och Imen var dé qvarli ligt I Magnus Linders
anteckningar. Ingenting star likvil om orsaken hvarfore man uphort ik b ph en s& maktig gang. Ar
1753 har grufvan blifvit 2 alnar djupare arbetad, och tyckes malmen vidga sig i gafveln emot N.O.
Malmen skall varit mrkgra och fingnistrig samt varit god; likval r ej nagot sagdt om den utgdr Torsten,
Qvicksten eller sjelfghende malm. Ar 1823 skall Referendarie-Secreteraren C. Lundstrom gjordt en ny
skjdrpning, p4 denna malmgéng som skall stricka sig ganska langt och yppa sig i dagen pé en fierdings-
viig. Hvad utsigter han dger, iro mig obekante; men framlidne Bergmastaren Linder mitte hafva varit en
driftig och kunskapsrik man, ty han har lemnat efter sig atskilliga ritt intressanta anmérkningar.

vuonna 1823, C.

o

Samoja aikoja kuvaa Tekla Hultin (1897 ss. 265-266) seuraavasti:

Sillbolen eli Lindersbergin kaivosta, joka on saanut nimensd siiti, ett vuorimestari Linder sen 13ysi
v. 1744 Sillbdlen ratsutilan maalla Helsingin pitijass, alkoivat 1oyt3ja seki Forsbyn osakkaat Henrik ja
Anders Nohrstrom samana vuonna louhia; kohta sen jilkeen Linder moi puolet kolmanneksestaan Mustion
omistajalle Kreijlle. Myohemmin Fagervikin Hisingkin rupesi kaivostyohon osakkaaksi. Vuotuinen
louhinta teki noin 2,000 kipp. malmia, muutamina vuosina se nousi 3,000 kipp:aan. 1760-luvun
jalkimmiiselld puoliskolla kaivoksen malmivarat vihenivit niin ettd malmi tuli osakkaille kalliimmaksi
kuin jos se olisi tuotu Ruotsista. Tydti jatkettiin kuitenkin, koska ruukin omistajille oli tirkeit etti heill
aina oli malmia omassa maassa saatavana. Yhtikokouksessa 5 p. syysk. 1769 muut omistajat kuitenkin
kieltiytyivit louhinnasta, ainoastaan Hising ja Forsbyn ruukinomistaja Falck pattivat jatkaa viela kaksi
vuotta eteenpiin. Louhinta tuli kuitenkin seuraavana vuonna viela kalliimmaksi, jonka vuoksi tyd
kokonaan lakkautettiin.

Vuonna 1785 vuorineuvos Joh. Hisinger, jolla viel oli neljasosa kaivoksesta jaljell, seki Stromforsin
omistaja Henrik Joh. af Forselles ja Forsbyn isénti Falck, joka omisti puolet kaivoksesta, pattivat uhrata
miirityn summan uuden louhimisyrityksen tekemiseen Kaivoksessa. Uusi kaivosalku n. s. Sepinkaivos
tehtiin ja porauksia jatkettiin parissa vanhassa kai v. 1788 iin ty5, syysté
etti tydmiesten, jotka suurimmaksi osaksi olivat sotamiehid, taytyi astua sotapalvelukseen, ja osakkaat
tahtoivat odottaa vihemmin Kallista aikaa sen jatkamiseksi. Kaivos pantiin vasta tlli vuosisadalla tyon
alaiseksi.

Tyét aloitettiin siis uudelleen vuonna 1823, ja ne jatkuivat lyhyin keskeytyksm
vuoteen 1866. Malmia laivattiin eri aikoina iin ruukkei-
hin ja ihin: Fagervik, K 4, Koski, Leineperi, Mustio, Oravainen, Skog-
by, Slromfors ja Ostermyra. Silyneiden nlastoue(o_]en mukaan lienee Sillbolestd saatu

207 952 ki (kij = n. 170 kg) eli noin 35 352 tonnia.

Sillbdlen kaivosalueella on parikymmenti erillistd monttua, joista syvimmit ovat noin

50 metrin syvyisid (kuva 15). Kullakin montulla on ollut oma nimensi (kuva I6) Syyna

erillisten kaivoskuoppien suureen in oli toisaalta

ja toisaalta malminnosto- ja vedenpols!oleknukka Kun sekd malmi ettd vesi nostettiin
h illa, ei voinut piistid kasvamaan liian suureksi.
Tekniikan kehitystd kuvaa, ettd 1800-luvun puolivilissd vintturiin ittiin Ruotsi

rautaketjut.




SILVOLAN KAIVOKSET SILLBOLE GRUVOR

eli K:

Kuva 16 Slllbolen kalvosa]uc Kullu! l ZNlmenoma! 3 Sepiin kaivos, 4 Harkakaivos, 5-6 Pieni Vuori i eli Jattilii:
8 , 9 Uusi y ivos eli I i
14 Linderin kaivos, 15 Kalteva kawos 16 Westlingin kaivos. Vanlaun kaupungin rakennusvirasto.

, 10 Pitkid kalvos 11 Neitsytkaivos, 12 Uusl kaivos, 13 Uusi pltkakalvns
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Kaivoksen alkuaikoina louhinta tapahtui
nuotiolouhintana. Muutamissa Sillbélen
kuiluissa nikyykin tistd selvid jalkid
(kuva 18). Kaivostoiminnan loppuaikoina
i ja S

kaivostoiminta
péittyi vuonna 1866, ei esiintym:
tdysin unholaan. Sen tutkimuksiin palattiin
vield useita kertoja. Geologinen toimisto
suoritti vuonna 1900 alueella magneto-
metrisen kartoituksen, jonka tuloksia on
kaytetty hyviksi myés A. Tammekannin
(1925) tutkielmassa alueen geologiasta.
Vuonna 1951 alueelle kairattiin kaksi
syvikairausreikid Vuoksenniska Oy:n
toimesta. ~ Sittemmin  malminetsinnin
kiinnostus Helsingin seudun pienid, asu-
tuksen keskelld olevia malmeja kohtaan
Kuva 17. Nakyma Sillbslen Yhtiokaivoksen ~ Vaheni, ja P. Oivasen 1950-luvun lopulla
pohjalta. Valok.: I. Laitakari 1953. tekemd  geologinen tutkimus  jai jul-
kaisematta. Seuraava kuvaus perustuu
padosin timin tutkimuksen aineistoon.

Sillbélen kaivosalueen geologia (kuva
; 19) on piipiirteissidn seuraavanlainen.
Alueen péikivilajina on migmatiittiutunut
s Sk sniiodt il Tettil st
jonka liuskeisuus on lihes pohjois — ete-
ldsuuntainen, mydtdillen  linnempéna
olevan graniittipahkun reunaa. Osa gneis-
sikerroksista on tummempaa kiillegneis-
sid, ja kartan keskelld nikyy suurempi
yhteniinen sarvivilkepitoisten kivien (sa-
vivalk S
ma patja. Sen keskelld, samoin kuin
kartan pohjoisosan pienessd amfiboliitti-
linssissd on kalkkikived ja Sillbslen mal-
min isintikived, kalsium- ja rautarikasta
karsikived.

Sillbdlen karsi (kuva 20) koostuu vaih-
televista madristi ruskeanpunaista granaat-
tia, vihredd diopsidia, mustaa amfibolia
(sarvivilkettd) ja oliivinvihredd epidoottia.
Karsi sisiltada my6s magnetiittia ja paikoin

Kuva 18. Sillbolen kaivoksen holveja. Valok. :
K. A. Kinnunen
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SILLBOLEN ALUE

KIVILAJIT

titign:

ivéilkegneissi ja omfiboliifh

) K
523 Graniiti
Pegmatitt
Migmatiitiitumista
Liuskesulkeumia
Granaattiptoisusfia

Pyroksenipitoisustta

Kuva 19. Sillbolen alueen Kallioperd P. Oivasen mukaan.

hiukan kiisuja.
Karsikiven paamineraalit eivit esiinny
sidnnollisind kerroksina eivitkd tasaisena
seoksena, vaan vaihtelevan kokoisina ja
muotoisina muhkuroina (kuva 21). Niinpid
myds rautamineraali, magnetiitti muodos-
taa paikoin hyvinkin rikkaita osueita, joita
entisaikaisella tekniikalla on ollut helppo
poimia talteen. Magnetiittirikkaat kar-
siosat olivatkin Sillbslen malmioita.
Kaikkia edelld kuvattuja kivid lavisti-
vit lukuisat pegmatiittijuonet ja -linssit.
Ne katkovat my6s magnetiittimalmioita,

Kuva 20. Mikrokuva Sillbolen karsikivestd.
Virittomit rakeet diopsidia, ruskehtavat gra-
naattia, mustat malmia. Suurennus 11 x.
Niyte 15/PO/60. Valok.: K. A. Kinnunen
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PALIASTUMA SILLBBLEN % PuAsTIR SILLBBLEN
KANOSALUEEN SE-05ASSA KANORSILTA 56O &

Suovinan greissi - Androdisikarsi Diops sarviiarsi  Pegmalili

@]

Kuva 21. Sillbolen péikivilajien keskindisia suhteita P. Oivasen mukaan.

ja Iouhmnassa niiden kohdalle on Jatetly pilareita ja siltoja. Toisaalta magnetiitti on

kiteytynyt kark i juonien laidoilla, mikd on helpottanut malmin

hyviksikiyttod.
Sillbolestd on alkojen kuluessa 16ydetty ja kuvattu monia mmeraaleja. niin ylelsm

kuin harvinaisi; nimi 16ydot jirjestyksessd,

niin, ettd samaa mineraalia tai mineraaliryhmii tarkoittavat nimet ovat samalla rivilld.

Vanhassa kirjallisuudessa kiytetyt, hylityt nimet on ilmaistu suluissa. Mahdollisiin virhe-

tyksiin ei ole otettu kantaa.

Sillbolestd mainitaan 16ydetyn ainakin seuraavat mineraalit:

liitti, tremoliitti, sadekivi, (sillboleiitti) ortitti
plagioklaasi, albiitti, anortiitti, oligoklaasi
andesiini
prehniitti
diopsidi, (mxla.kolum) (kokkoliitti) pyrokseeni, augiitti, (omfasiitti)
epidootti, allaniitti, pistasiitti sarvivilke
granaatti, andradiitti, (melaniitti) scheeliitti
‘hematiitti serpentiini, (pyralloliitti)
hisingeriitti, (skotioliitti) skapoliitti
kalimaasalpd, mikrokliini, ortoklaasi spinelli, pleonasti
Kalkkisilpd sillbiitt, stelleriitti
itti, penniini talkki
, Klinohumiitti, humiitti titaniitti £
kvartsi, sinikvartsi turmaliini
laumontiitti vismutti
magnetiitti wollastoniitti
molybdeenihohde zirkoni, (malakoni)

muskoviitti



Kuva 22. Sillbolen hylkykivikasoja. Valok.: K.A. Kinnunen

Suuri osa edelld luetelluista mineraaleista on 15ydetty kalvokscn jétekasoista. Sillbdlen

jétekivid on viime vuosiky ind kiytetty kiviai yms.
tarkoituksiin, osin )opa ki i i. Jiljelld olevat kivikasat (kuva 22) ovat pnaosm
istoal ja istolain nojalla r itettuja, joten

en kerilyyn alueella ovat varsin rajoitetut.
Viitteitd: Bremer 1825 ss. 46-47, Holmberg 1857 ss. 6-8, Holmberg 1858 ss. 9-10, Nordenskiéld 1863
ss. 36, 66, 68, 75-76, 79, 116, 126, 154, 162, Wiik 1865 ss. 30-33, 36, Moberg 1881 s. 35, Hultin 1897
ss. 265-266. Suomen teollisuushallitus 1902 . 50 ja 1904 s. 43, Eskola 1919 ss. 4-7, Tammekann 1925,
Laine 1950 5. 60, Laine 1952 ss. 271-280, Laine 1955 s. 85, Mattinen 1952 s, Laitakari 1967 ss. 109-
117, Visapai 1967 ss. 29-85.

Vaskivuori, Martinkyli ja Kaarela

Sillbolen ympiiristdssd on useita vihisid iaiheita, joista ia on
Kaivokselan eteld sijaitsee Vaski eli Kopparbergin [14] kaivos
(peruskartta 2043 01; x = 6683,80; Yo 2548 12) Sen hlslona on ka:kessa Iyhykii-
syydessdin kuvaava aikansa 1 yk , yri ja valtion

osallistumiselle, joten se on kertomisen arvoinen.
Vuonna 1841 Suomessa kivi senaatin palkkaama konsultti, ruotsalainen majuri P. U.

G arvioi maan iti ja mahdolli Raportissaan hin mainitsi
mm. 16yta i "h Imij 800 — 1000 kyyniirda Sillbdlesti eteldin
olevassa Kopparbergissi". Louhinta ii i isesti kol 1

Esiintymi oli pieni ja vuosittaiset malmisaaliit jéivit 36, 186 ja 55 kippuntaan. Kokeilut



paittyivit v. 1843 lopulla.

Itse asiassa Gussanderin 18ytdmak-
seen mainitsema esiintymé oli tunnet-
tu jo aikaisemmin. Vuonna 1831 oli
Sillbolen kaivosyhti® hakenut valtauk-
sen "ennen kiytettyyn, hylittyyn
pieneen koelouhokseen n. 800 kyynii-
rdd  eteldlounaaseen  varsinaisesta
i Tamin I

ei tiedetd, ei
my6skdan malmin kaikkein ensim-
miisté 18ytohistoriaa.

Gussanderin ~ kaivoksen  kaikki
kolme monttua ovat nikyvissi. Kaksi
on mien yldosassa suoraan kiinto-
kalliossa ja kolmas rinteessd irtomaan
peittimilld alueella. Viimeksi maini-
tussa on siilynyt hirsikehikkoa (kuva
23) kuilusta, josta on selvisti pyritty
tavoittamaan malmiesiintymi syvem-
milti maakerrosten alta. Alempana
rinteessid on hylkykivikasa.

Louhinta lopetettiin kannattamatto-
mana, mutta 100 vuotta mydhemmin,
vuonna 1943, paikalla vield suoritet-
tiin tutkimuksia, ilmeisesti silloinkin huonolla menestykselld, koskapa "kaivosta" ei sota-
ajasta huolimatta kannattanut ottaa kiyttoon.

Viitteira: Stigzelius 1950 s. 5; Visapaa 1967 s. 65.

Kuva 23.
Valok. :

. Vidtdinen

Martinkyléin eli A nsbyn [18] r Imiaihe V (peruskartta 2043
01; x = 6686,11; y = 2548,53) on noin 2,5 km Sillbslen kaivoksilta pohjoiseen. Se
16ytyi vuonna 1670 ja lienee ensimmiinen Helsingin seudulta 16ytynyt malmiaihe.
Paikalla suoritettiin vihiistd koelouhintaa vuonna 1769, mutta se ei johtanut varsinaiseen
kai imi Sen jilkeen malmiait tutkittiin ja ehkd hiukan koelouhittiinkin
vuosina 1825, 1840 ja mahdollisesti vield 1860, aina yhti heikoin tuloksin. Furuhjelm
ilmoittaa malmin rautapitoisuudeksi 31 %. Bremerin mainitsema "Qvarnbacka" tarkoitta-
nee samaa louhosta.

Viitteitd: Bremer 1825 s. 49, Furuhjelm 1884 s. 36, Visapaa 1967 s. 131.

Kaarelan eli Karbolen rautamalmi 16ytyi vuonna 1746. Useassa vaiheessa suoritettiin
vihiistd koelouhintaa kahdessa kohteessa: "Kaarela itdinen" [17] (2 louhosta, peruskartta
2043 01; x = 6683,96: 2549,40) ja "Kaarela ldntinen" [16] (3 louhosta, peruskartta
2043 01; x = 6683,80; y = 2549,25; kuva 24). Myds niiiden kohteiden vilissi on pieni
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koelouhos. Tuotannollinen kai-
vostoiminta alkoi vasta 1836 ja
péittyi malmin loppuessa vuon-
na 1842. Malmia louhittiin sii-
lyneiden tietojen mukaan 372
kippuntaa, mutta seitsemsti toi-
mintavuodesta on tietoja sdilynyt
vain kolmelta vuodelta, joten
todellinen miird lienee ollut
ainakin  kaksinkertainen el
jotakin 100 ja 150 tonnin vi-
lilla. Padasiallinen malmityyppi
on todennikGisesti ollut mag-
netiittipitoinen pegmatiitti.

Kaarelasta mainitaan 15yde-
tyn seuraavat mineraalit:

amfiboli, aktinoliitti, antofylliitti,

gedriitt, sarvivilke

diopsidi, (malakoliitti)

epidootti

granaatti, andradiitti

kordieriitti

kuparikiisu

kvartsi

labradoriitti

lyijyhohde

maasdlpd, mikrokliini, (amat-

soniitti)

rikkikiisu

soplolias A Kuva 24. Isompi Kaarelan lantisista kaivosmontuista.
sepentiinl eymilaliia) Témd, kuten monet muutkin vanhat kaivokset, on joutu-
i nut luvattomaksi kaatopaikaksi. Valok: I. Laitakari
sinkkivilke

titaniitti

Viitteitd: Holmberg 1858 ss. 7-8, Wiik 1865, Moberg 1881 s. 35, Hultin 1897 s. 266, Eskola 1919 s. 4,
Laine 1952 ss. 304-305, Visapda 1967 ss. 127-130.

Hiimeenkyli ja Jupperi
Hi kyldn eli Tavastbyn kai [10-12] Vantaalla ja viereinen Jupperin [9]
alue Espoossa ovat olleet Sillbslen jilkeen Helsingin seudun tirkeimmit rautamalmin
tuottajat. Kaivokset ovat hajallaan vajaan nelidkilometrin alueella. Osa vanhoista kaivos-
kuopista on jédnyt asutuksen jalkoihin ja tiytetty tai muuten kadonnut, mutta monét ovat
vield hyvin nikyvissi. Kaikkiaan seudulla ucdetaan louhitun rautamalmia paristakymme-
nesti pmkasta Parhaiten on silynyt pui ympiiristdssi sijai
palvellut Suuri kai (Stora Kirrgrufvan) [10] (pemskartta 2043
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Kuva 25. Ha an Suuri ivos on in ldhes
nékoinen. Valok.: 1. Laitakari

01; x = 6683,00; y = 2543,20; kuva 25). Alueen pohjoisosassa (peruskartta 2043 01;

= 6683,50; y = 2543,50) on ollut ainakin kuusi karsimalmiin louhittua monttua,
joista suurimmat olivat Uusikaivos (Nya Grufvan) [12] ja Kylikaivos (Bygrufvan).
Useimmat néistd kuudesta ovat vield 18ydettévissi. Niistd 300 metrid etelddn on kolme
tai nelji monttua, jotka iin nimilld rjun kaivos (Lonnésgrufvan) [11] ja
Lehtivuorenkaivos (Lofbergsgrufvan) (peruskartta 2043 01; x = 6683,20; y = 2543,60).
Niiden sivukiveni on kondrodiittipitoinen kalkkikivi.

Espoon puolella olleet Jupperin eli Juppin [9] (joissakin lahteissd "Gammelgard")
kmvoksel (peruskama 2043 01; x = 6682,94; y = 2543,03) lienevit kaikki peittyneet

k t i ja kotitaloj plhOJa

Hi kyld Imien tarkkaa 16yto ei tunneta, mutta ensimmiiset
louhintayritykset paikalla tiedetéidn tehdyn vuonna 1769. Vuosina 1786 — 1788 alueella
louhittiin 2 077 kippuntaa eli noin 353 tonnia malmia ja vuosina 1827 — 1829 514
kippuntaa eli noin 87 tonnia. Péiasiallinen tuotantovaihe oli vuosina 1836 — 1860,
jolloin tuotanto oli yhteensi 108 773 kippuntaa cll noin 18 491 lonma malmia.

H. J. Holmbergin aikana (1858) kylé i oli vield
toiminnassa, joten seuraava lainaus on todelli i kuvaus

Nagra verst vester om Sillbdle dro Tavastby jerngrufvorna beligna. Tiden for deras upptickt ar

okind. Allvarsammare torde de dock forst &r 1780 hafva blifvit bearbetade, men rikade snart i Gdesmal,

och efter flerfaldigt sedermera pabdrjadt och afstadnadt arbete upptogos desamma dter 1836 af Wanda

masungnsbolag, som sedan dess bedrifvit arbetet i dem. Malmanledningen harstides ar troligen en

fortsiittning af Sillbdle malmfaltet. Grufvorna, afven 12 till antalet, ligga spridda pa dmse sidor om en

bergkulle, som tyckes dtskilja 2:ne parallelt i O. och W. I5pande malmgingar.




33

Sdra parallelgingen:

1) Karr- eller Mossagrufvan (5fre och nedre) den fre hirstammar frén dldre tider, den nedre upptogs
1837. Begge drefvos till 1848.

2) Hagagrufvorne (2:ne mindre skirpningar) arbetades 1837—39.

3) Lonnasgrufvan Sfvergafs 1839, men upptogs dter 1841 och arbetades till 1843, dA arbetet
instlldes.

4) Ostra Mossagrufvan upptogs 1842; ofvergafs 1843.

) Wester-Karrgrufvan upptogs 1842. (Nn. 4 och 5 &ro numera sammanspringda och kallas Stora

, som ger
6) Lofbergsgrufvan ofvergafs 1841.
7) Nya Wester-Karrgrufvan upptogs 1851; ger god malmfingst.
Norra parallelgingen:
8) By- eller Gamla Grufvan arbetades efter linsning blott en kort tid. Upptogs ater 1851, men utan
resultat.
9) Nya Grufvan upptogs af Wanda bolag, men ofvergafs 1838. Den tomdes 1840 och drefs ater till
1843,
10) Weckstromsgrufvan, 1839 delemnad.
11) Ronbergsgrufvan brdts 1838—40. Belades 1851 dter med arbete, men utan framging.
12) jordrymdes 1851, men utan
Ibland hir forekommande mineralier anmérkas:
Kalkspat, kristalliserad i mork.
Serpentin.
Hornblende, svart.
Stralsten, ljusgron.
Malakolit.
Talk.
Granat, svart.
Geologinen toimisto suoritti vield vuonna 1900 isia
kyldssd, ja niiden perusteella laadittiin alueesta magneettinen kartta. Sen sijaan samanlai-
sia laajoja geologisia tutkimuksia kuin Sillbdlesti ei Himeenkylin alueesta ole tehty.
Himeenkylén rautakaivoksista on 1ydetty ainakin seuraavat mineraalit (eri louhosten
mineraaleja ei ole eroteltu).
diopsidi, pyrokseeni, (malakoliitti) martiitti
epidootti, zoisiitti molybdeenihohde
i plagioklaasi, labradoriiti

P

, tremoliitti, aktinoliitti, (sadekivi)

Kloriif

kondrodiitti, klinohumiitti
kvartsi

magnetiitti titaniitti

Viitteitd: Bremer 1825 s. 47, Holmberg 1857 5. 8, Holmberg 1858 ss. 11-12, Nordenskidld 1863 s. 64,
Moberg 1881 ss. 35-36, Furuhjelm 1884 ss. 30-31, Hultin 1897 s. 267, Suomen teollisuushallitus 1902
5. 50 ja 1904 5. 43, Eskola 1919 ss. 4-7, Laine 1952 ss. 280-284, Laine 1955 s. 85, von Knorring 1955
ss. 67-68, Visapdi 1967 ss. 86-111, Laitakari 1967 s. 106, Kinnunen 1988.

Friherrs
Friherrsin koelouhos [8] on sijainnut pari
eestaitddn, Vapaalan teolli: dpédssd, Vihdintien i (perusk
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2043 01; x = 6682,96; y = 2545,54). Paikalla on suoritettu koelouhintaa vuoden 1770
vaiheilla, mutta saatu rautamalmiméara on ollut mititon. Esiintymaa tutkittiin uudelleen
vield 1800-luvun puolivilissi. Malmi todettiin rikkikiisupitoiseksi ja esiintyma véhai-
seksi. Louhintaa ei aloitettu uudelleen. Louhos on tdytetty muutamia vuosia sitten,
pyéritien rakentamisen yhteydessa.

Viite: Visapad 1967 s. 133.

Bole

Kuva 26. Bdlen kaivos (metsaiselld maennyppylalla
sailynyt keskelld Variston teollisuusaluetta. Valok.:

eskelld) on kuin ihmeen kaupalla
B. Saltikoff

Bolen nimelli tunnettu vihiinen rautamalmi [13] Variston Kivelionmaessé (perus-
kartta 2043 01; x = 6685,23; y = 2545,17; kuva 26) 16ytyi vuonna 1846 "Bodlen
ratsutilan mailta". Muutamina vuosina 15ydon jilkeen Sillbdlen kaivosyhtid louhi Bélen
kaivoksista ainakin 167 kippuntaa eli noin 28 tonnia malmia, jonka rautapitoisuudeksi
ilmoitettiin 32,8 %. Paikalla on ollut kaikkiaan 6 pientéi louhoskuoppaa, joista ainakin
pari on vield maastossa selvisti nikyvissd. Suurimman mitat ovat noin 4 x 5 metrid ja
syvyys vahml:mn 4 me!na. hylkykxven maaras(z pitellen ehki enemménkin.

M eri ettd Bolen kaivoksessa on havaittu

yhdessi jitin, diopsidin ( iitin) ja rikkikiisun kanssa.
Viitteita: Holmberg 1958 s. 12, Nordenskidld 1863 s. 15, Furuhjelm 1884 s. 30, 36-37, Kulonpalo ja
Marmo 1955 s. 33, Visapii 1967 s. 75.

Veini
Veinin eli Sveinsin [7] r Imi Laaksolahd 16ytyi 1840-luvulla. Siti louhittiin
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viidesti lahekkaisestd montusta, (peruskartta 2043 01; x = 6681,94; y = 2542,68),
joista erds on koirien ulkoilurad: alueella, ter takana. Kai ] olival
kiynnissid ainakin vuonna 1846. Malmi on ri iisupitoi il i
jonka rautapitoisuuden mainitaan olleen 26 — 33 %. Liiallinen rikkikiisupitoisuus haittasi
malmin kiyttSi ja lienee ollut kaivoksen lopettamisen syy.

Viitteitd: Laine 1952 ss. 308-309, Visapai 1967 s. 136.

Leppiivaara ja Kilo

Kuva 27. Leppiévaaran kawos Valok B. Saltikoff

Leppavaaran eli Albergan [4] ivok jai imahalli hjoi lel
olevalla kalliolla (peruskartta 2034 03; x = 6679, 80 y = 2544,77). Malmi on karsimal-
mia, jonka rautapitoisuuden mainitaan olleen 23 — 31 %. Malmia louhittiin vuosina
1844 — 1851 yhteensi noin 700 kippuntaa eli noin 120 tonnia kolmesta eri kaivoksesta,
joista suurin on pinta-alaltaan 3 x 6 m ja syvyydeltaan 3 — 4 m. Se on nykyiin veden
tdyttima ja i pientd 1 (kuva 27). Malmi kuljetettiin Tarvon
lastauspaikalle, mutta sen myynnissi lienee heikon laadun vuoksi ollut vaikeuksia,

Viitteitd: Laine 1952 ss. 317-318, Visapai 1967 ss. 137-138, Kinnunen 1988.

Kilon [3] kaivok ij Lep heilupui "Gruvberget"-nimiselld
kukkulalla (pcruskama 2034 03;x = 6679 70 y= 2544 30) Malmi on pegmatiittijuon-
ten I ia, jonka i 26 — 38 %. Malmi

sisaltda epidoottia ja titaniittia.
Jossakin Kilon kartanon mailla lienee rautamalmia louhittu j Jjo Ruotsin vallan a:knna
Ja louhos kerrotaan tdytetyn kivilli Suomen sodan aikana (erdissd lahteissd mainittu



isonvihan aika lienee véirinkisitys).
Gruvbergin esiintymi 16ytyi kuitenkin
" vasta vuonna 1838, ja pieniksi osoit-
tautuneisiin malmioihin tehtiin kolme
" louhosta vuosina 1838 — 1841.
Suurimmassa, 3 x 10 metrin kokoi-
sessa louhoksessa (kuva 28) on ha-
ittavissa pyoreitd i i

jilkid. Kuopat ovat luonteeltaan
lihinnd koelouhoksia, mutta malmia
tiedetdidin myds sulatetun Vantaan ma-
suunissa vuonna 1855. Vuonna 1858
s kaivos mainitaan hylityksi.

Viitteitd: Holmberg 1857 s. 9, Holmberg
1858 s. 19, Moberg 1881 s. 36, Laine
1952 5. 308, Visapdi 1967 ss. 134-135,
Kinnunen 1988.

Edelld mainittujen Leppdvaaran ja
Kilon louhosten lisiksi on alueella
kaivosmontun niikdisid kuoppia myds
Gransinmiiessd [5] K; ilaitok
sen kaakkoispuolella olevassa kal-

Kuva 28. Kilon kaivoksen suurin monttu. Valok.:
B. Saltikoff “ liossa (peruskartta 2034 03; x =

6679,22; y = 2544,90; paikalla on
myds peruskartassa louhoksen merkki). Niiden louhinta-ajasta ja tarkoituksesta ei ole

inen rautamalmi.

tietoa, mutta kivilajista pétellen lienee tillikin kohdalla ollut vih:
Viite: Seppo Lahti, suullinen tieto 1993.

Fannsby

Fannsby eli Vanttila, 2,5 km Espoon kirkosta lounaaseen, on monissa lihteissi
mainittu malmipaikka. Sen tarkkaa sijaintia ei tunneta, ei mydskaén, onko paikalla joskus
suoritettu jonkinlaista koelouhintaa vai onko sielld ai havaittu ikii:

rikkikiisua ja magnetiittia.

Viitteita: Holmberg 1858 . 18, Furuhjelm 1884 s. 41, Laitakari 1937 s. 144, Hirme 1980b s. 90.
Bembdle

Tiedot Bembdlen vanhasta i [1] ovat jossakin médrin himarid. Malmia
lienee louhittu 1780-luvulla, silld vuonna 1814 tehtyjen muistiinpanojen mukaan se oli
ollut kiytdss noin 30 vuotta aikai in. Kaivos lienee isatojen saatossa tayttynyt

tai tdytetty eiki sen aivan tarkkaa sijaintia tunneta. Todenniikdinen sijainti on Kahvitu-
vasta itidn, vanhan Turuntien pohjoispuolella tai mahdollisesti suunnilleen ruotsalaisen
koulun kohdalla (peruskartta 2032 12; x = 6679,??; y = 2537,2?). Paikalla suoritettiin
tutkimuksia vield 1838, mutta ne eivit johtaneet kaivostoiminnan jatkamiseen.
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Viitteitd: Holmberg 1858 5. 19, Moberg 1881 s. 36, Laitakari 1967 s. 64, Visapaa 1967 s. 140, Sjéblom
1980b.

Mankkaa

Mankkaan (Mankans) Sellmmaen [2] (peruskartta 2034 03; x = 6675,54; y =
2542,91) titaani tarkkaa 16ytoaikaa ei tunneta, mutta jo vuonna 1769
suoritettiin alueella koelouhi Kohde 16ytyi uudell vuonna 1828. Sen sijantia
pidettiin edullisena, koska Olsolahden lastauspaikalle oli matkaa vain neljannesmaili ja
ympiristdsséd oli runsaasti j issa malmin kuljetuk Louhinta alkoi

kuitenkin vasta 1838, ja paikalta louhittiin kaikkiaan 150 kippuntaa eli noin 25 tonnia
malmia, jonka rautapitoisuudeksi ilmoitettiin 41 — 52 %. Malmin kiyttod haittasi
liiallinen rikkikiisu- ja titaanipitoisuus. Louhoksia oli alkuaan nelji, mutta osa niisti
lienee tiytetty. Vuonna 1841 suoritetussa arviossa malmia todettiin vield olevan Jjljella,
mutta sen jilkeen ei alueella ole ollut kaivostoimintaa. Malmin sivukivi on Holmbcrgm
mukaan sarvivilkettd ja Niinin (1961) kalli iikartassa se on merkitty hor

Holmberg kuvaa malmia seuraavasti:

Mankans jernanledning vid en liten rannil, som kallas Quarnbick. Bécken rinner 5fver ett chloritberg,

hvars strickning ar ifrin N. till S. — P4 vestra sidan af bicken triffas malmanvisningarna, liggande i

flere smala parallela lager i samma strickning som berget. Malmen ir till firgen mork, stotande litet i

violett, af kornig textur och blandad med glimmer och hornblende. Gangarten hornblende; malmen

svafvelkis- och titanhaltig. Oligoklas uppgifves forckomma harstides.

Vield 1930-luvun lopulla suoritettiin arviointia Mankkaan malmin mahdollisesta
Kiiyttdkelpoisuudesta, ja vuonna 1969 loytyi viemirityon yhteydessi vajaan puolen
kilometrin piiissd vanhasta I i koilliseen ista titaani i

malmista maini i y iitti, ilmeniitti,

ti, oligoklaasi, pyrokseeni ja rikkikiisu.
Viitteita: Holmberg 1857 s. 9, Holmberg 1858 5. 19, Moberg 1881 s. 36, Gronblom 1938, Laitakari 1946
s. 8, Laine 1950 ss. 69, 74, Niini 1961, Visapi 1967 ss. 141-142, Péakkdnen 1969, Sjoblom 1980b.

Munkkiniemi

Niin sanottu Munkkini (Munk [6] Imi, nykyisen Pitdjinmien alueella
(peruskartta 2034 03; x = 6679,36; y = 2548,70) 16ydettiin vuonna 1763. Kaivostoi-
mintaa yritettiin kdynnisté ainakin kolmesti jo 1700-luvulla, mutta tulokset it lai-
hoiksi. C. O. Bremer valtasi esunlyman vuonna 1801, mutta ml]akm kertaa to:mmla jai
koelouhinnan asteelle. Hin oli kuitenk
joskin liheisen suon mahdolli 1 huol ivat hintd.

Ki ini \f 4d Bremer puhkeaa syvilliseen "geopoliit-

tiseen" mietiskelyyn:

Munknas Jernskjarpning dr afven arbetad pa 1780:talet, genom framlidne Bergs-Radet Hisingers
forsorg, men ocksh dfvergifven; jag tror likval att denne skjirpning p djupet skulle gifva hopp om god
malm. Malmen, s4 vidt jag kunde dmma af de kring skjarpningen qvarlemnade stenar, var groffjallig och
gnistrig, samt forekommer i en skjdlging af svart hornberg. Liget dr val just icke det bista, emedan
ofvanom skjérpningen dr ett litet Kirr, som kan vid hogt vatten, leda vattnet &t skjarpningen, men sidant
kan afledes &t en annan sida, om arbetet kommer hir att fortsittas. Malmen, att domma efter yttre
utseendet héller sikert omkring 40 procent, och troligen uigdr en rodbrickt torrstensart, hvilken fordrar
en nirmare drdigt & likval att sidane blifvit & dels deraf att
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man den tiden ej forstod sig pé att draga nytta af dem, dels dgde man utvig till bittre malmer frin

Sverige, dels deraf att om man ej fir i morgon igen, hvad man pakostar i dag, si ér bade hag och lust att

fortsitta ett nyttigt arbete firsvunnen; dels deraf att private ej viga sidane kostsamma forsok i osikerhet

att finna afnimare, och sjelfva dgaren kan ofta for transport-kostnaden till sitt verk icke kopa den,
emedan den dels faller sig dyr, dels fis ej foror emot en skilig betalning. Stundom fordrar man att

malmen i dagen genast skall vara durabel, men man erinrar sig icke, att det gifves anledningar, hvilka i

dagen kunna yppa sig si fina som en synal, men vid springning pa djupet kunna lafva Stockverk. En del

ter dga ej rad till foretag, och de besvarli arbetet medfGrer, andre ter forestilla sig

en Bruksanliggning fordra otaliga omgingar utomordentliga kostnader, hvartill deras rad och vilkor j

medgifver, men alt sidant bdr ej afskricka en omtinksam man, ty resourcer finns, och hvad ej en enda

formér, kunna flere forena sig om att verkstalla. Man behover ej gh langt, for att finna detta; uti Svenska

Bergslagerne dro Grufvor och Hyttor ofta indelte ifron 10 till 100 delar, och hvar Aktieagare deltar till

sA stor del de dga; harigenom vinnes dndamalet lattast. Utan upmuntringar och storre beloningar samt 20

till 30 frihetsar, larer svirligen hi i landet nigot kunna vinnas i anseende till den nationela egenhet, att

endast ténka pd dkerbruket, och mindre pa bindringar, da likvist de senare dro de som bora underhjelpa
de forstnimde.

Lukuisten uusien tutki itysten jilkeen kai iminta péési kdyntiin vuonna
1836, ja vuoteen 1843 mennessi alueelta oli louhittu 9207 kippuntaa eli noin 1565 tonnia
malmia, jonka rautapitoisuudeksi ilmoite 45 — 50 %. Malmi sulatettiin Vantaan
masuunissa, jossa sitd liiallisen rikki- ja kuparikiisupitoisuuden vuoksi voitiin kiytt:
vain muihin malmeihi koi ini 1 on eri vaiheissa
louhittu kaksi monttua, joiden mitat ovat olleet noin 4 x 4 ja 5 x 12 metrid ja syvyys 5
— 6 metrid. Kaivokset ovat si 11 1la, nykyisen Sihkop
lun tuntumassa, eivitki ole enid niikyvissi.

'Wiik mainitsee Munkkiniemen i havaitun kuuti isia r
téd. Lisiksi sieltd maini dradiitti, kondrodiitti ja iini (pyralloliitti).

Viitteitd: Bremer 1825 ss. 47-49, Holmberg 1858 s. 8, Wiik 1865 ss. 34-35, Moberg 1881 5.35, Eskola

1919 5. 6, Laine 1950 s. 74, Laine 1952 ss. 305-306, Visapiia 1967 ss. 112-116.

Santahamina

Santahaminassa (Sandhamn) [19), lihelli saarelle Laajasalosta johtavaa siltaa (perus-
kartta 203406; x = 6672,10; y = 2558,50) on todenniksisesti 1700-luvun lopulla
louhittu pienté rautamalmiesiintymii. Kyseess lienee vihiinen magnetiittikarsimalmi,

jonka sivukivend olevan "vihreiki Holmberg mai ja
diopsidia (malakoliittia). Mi iintoi: yksityi: kerrottak etti jo Holm-
‘mainitsee paikalta myds iridisoivan sarvivi , josta on myéh alettu
korukivinimed nuummiitti.
Viitteita: Holmberg 1858 s. 5, Visapdd 1967 s. 139.
Stansvik
eli Tahvonlahd. i [20] ovat Laajasalossa (Degerd), Koi-
rasaarentien luoteispuolella, parisataa metrii Tahvonlahds hjuk I

(peruskartta 2034 06; x = 6673,60; y = 2557,18). Rautakaivosten lihelli on Halvi
"hopeakaivos", joka kuvataan erikseen.

Stansvikin rautamalmi 16ytyi vuonna 1766, ja jo samana vuonna louhittiin suoraan
kallionjyrkénteestd 3 000 kippuntaa eli noin 510 tonnia malmia. Ainakin osa siiti

n-
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sulatettiin Skogbyn ruukissa, mutta tulokset eivit liene olleet kovin lupaavia, silld
ensimmaisen vuoden jilkeen louhinta keskeytyi parik iky i vuodeksi. S
louhintayritykset tehtiin vuosina 1787 — 1788 ja 1796 — 1797. Silloin louhittiin 2 800
kippuntaa eli noin 476 tonnia malmia, jota sulatettiin ainakin Fagervikin ja Teijon
ruukeissa.

Tekla Hultin (1897 ss. 266-267) kuvaa Stansvikin alkuaikoja seuraavasti:

Stansvikin maalla Degerdn saarella kapteeni Frese 16ysi i , jota 15

Hising ja eris majuri Taube louhivat vuonna 1766. Kaksikymmentd vuotta myshemmin erds yhiio

ylimaasmestari Quistin johdolla ryhtyi jalleen louhimaan autioksi jitetty Kaivosta, mutta tydti ei jatkettu

kauan. Vuosina 1796 — 1797 ylimaasmestari C. O. Bremer harjoitti siind louhintaa. Saalis oli noin 800

naulaa valikoitua malmia, joka hyvilli tuloksella sulatettiin Teijossa. Sen jalkeen kaivos pysyi autiona

vuoteen 1827.

Sitked ien kotimai r ien etsintd johti vield uuteen yritykseen
vuonna 1827, jolloin Stansvikin kaivos jélleen avattiin Nils Nordenskisldin toimesta ja
sieltd louhittiin 440 kipy eli 75 tonnia 40-p i ia, joka sulatettii
Leineperin i Vield uosik; i yritettiin kaivos kdynnistid
pariinkin otteeseen ja muutama sata kippuntaa malmia laivattiin Leineperin masuuniin.
Varsinainen kaivostyd Stansvikissa piittyi vuonna 1839, mutta vield kymmenkunta
vuotta myShemmin poimittiin alueelle jaéneisti kivikasoista malmia Vantaan masuunille,

H. J. Holmberg (1858 ss. 4-5) kuvaa Stansvikin malmia seuraavasti.

Malmen ir finkornig och magnetisk med inblandning af nigot blodstensmalm; gangarten en blandning
af gronsten och granatfels. Vid springning i en af grufvorna antriffades en temmeligen stor af vatten

Kuva 29. Stansvikin kaivosaluetta, vasemmalla vuoden 1827 kuilu ja sen takana rinteessi
vuoden 1787 kuilu, oikealla luultavasti vuonna 1766 louhittu kuilu. Valok.: K. A. Kinnunen.



bildad kalkhéla, i hvars botten en sandstensartad massa bildat sig. Dels i springor och hl af denna massa,
dels I5sa antraffades foljande mineralier: rod quarz, i enkla Il
Kalkspat, kristalliserad pé brunspat och 3fverdragen af rod talk, asbest och bergleder. P vlrphcgln\e
antriffas dessutom: molybdenglans (mycket sillan), svart strdlsten, gron och rod malakolit, morkbrun
sphen, granater samt ljusgron, utmirkt vl kristalliserad epidot, ej sallan med en kirna af ortit.

Stansvikissa lukuisin keskeytyksin yli 80 vuotta kestinyt toiminta oli sen aikaiselle
vuoriteollisuudelle tyypillisti. Malmi oli paikoin erittéin hyvid, ja vajavaisin tutkimus-
menetelmin oli vaikeaa uskoa, ettd esiintyma oli toivottoman pieni. Siihen palattiin yhd
uudelleen ja pettymys seurasi toistaan.

Stansvikin malmiesiintymi on kautta aikojen ollut mineralogisen tutkimuksen ja
harrastuksen kohde. Jo N. F. Jossa (1838) saattoi Stansvikin ametistin (vrt. s. 17)
maailman tietoisuuteen. Sieltd on I3ydetty suurin osa muistakin sivulla 17 kuvatuista
kauniista mineraaleista.

1800-luvun puolivilissd 15ydettii iki imineraali, jolle annettiin
nimi "degerdspat”. Holmberg (1857 s. 5) kuvaa mmeraaha seuraavasti:

Malakolit, griin und braunroth. Letzgenannte Abinderung ist durch Oxidation des Eisenoxiduls
entstanden und hat von BERZELIUS den Namen Degerospath erhalten.

A. E. Nordenskidldin (1863 ss. 54-55) kuvaus samasta mineraalista on seuraava:
Stansviks jerngrufvor nira Helsingfors. En 4 detta stille ganska ymningt forekommande, dels
morkgron, dels genom oxidation af jernoxidulen brunrdd, grofkristallinsk pyroxen har blifvit analyserad
af Berzelius, som fann den brunrdda varieteten (degerdspat) bestd af foljande dmnen:
Degerospat Si Ca Mg Fe Mn H
fr. Stansvik 50,00 20,00 4,50 18,85 3,00 0,90 = 97,25
Den motsvarar ungefirligen formeln (Ca+Fe)’ Si%.

Kulen edelhsesta kay ilmi ei degerospat itse asiassa ollut alkuaankaan larkoueuu
i, vaan ai ikista 16ydetyn py
k kseksi isenakin se hylittiin jo 1800-luvulla.

, kuinka kevyesti uusia mineraaleja nimettiin

Vir
Timi on kuitenkin hyvé esimerkki
ennen ikai i 1
1900-luvun alussa Stansvikista kuvattiin silloin vield koko maailmassa varsin
harvmamen palygorskiitti (Kazakova 1911), joka on myShemmin csontettu kuituiseksi se-
ioliitiksi. Saman mi amorfiselta vaik iteistd muotoa
saattaa tarkoittaa Wiikin (1865) kuvaama "helsingiitti" samoin kum myds Stansvikin
mmeraalma Jonssakm yhleykslssa mammu steatiitti.

er iin kuuluu myds "kuituinen" kvartsi (kuva 8).
Se on i itoi iliuok ovat i Ampdtil
syrjiyttineet kuituista seploluma
Viime vuosik in mi ja ksil istd imuksista mainitta-
koon E. Aurolan tulklmus sepmlnusm jakK. A Kinnusen tutkimus ametistista
j iki mamllut lit p 1li
sesu Laitakarin (1967) mukaan. i i ien 1 i i ovat kuitenki:

set, etti luetteloon saattaa sisiltyd myds mineraaleja, joita ei ole havaittu



S il 1

peakaivoksessa". Mahdollisiin virhemarit

tiedossa on tarkistustutkimuksia.
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, vaan mahdollisesti liheisessi Halvikin "ho-
yksiin on otettu kantaa vain jos tekijéiden

Stansvikista mainitaan 16ydetyn ainakin seuraavat mineraalit:

allaniitt kvartsi, ametisti
antofyllitti lyijyhohde
diopsidi, hypersteeni, (malako- magnetiiti
(degerdspat) markasiitti

i molybdecnihohde
muskoviitti

granaatti, andradiitti

palygorskiitti [maritetty sepioliitiksi]
oliviini
plagioklaasi, andesiini, labradoriitti

hematiitti rikkikiisu
ilmeniitti rutiili

kalimaasiilpi, mikrokliini, ortoklaasi sarvivilke, tremoliitti, aktinoliitti, (sadekivi)
Kalkkisilpa sepioliiti, "vuorinahka", (asbesti), (helsingiitti)
Kassiteriitti sillimaniitti

kipsi sinkkivalke

Kloriitti, (ripidoliitti) skapolitti

kondrod spinell, (pleonasti)

krysoberylli talkki

kuparikiisu titaniitti

Asbesti oli vield 1950-luvulla tirkei teolli

i. Niinpi

Si ikista kiinnosti myds Suomen Mi-

T ;

yty
neraali Oy:td, joka vuonna 1953 halusi vallata Stansvikin esiintymiin tutkimuksia varten
(Uusi Suomi 24.2.1953). Paikka oli kuitenki liian lihelld asui ia, joten asia
raukesi; ilmeisesti lopullisesti, silli nykyiin S kai hoi

on

Viitteet: Bremer 1825 ss. 42-46, Holmberg 1857 ss. 4-5, Holmberg 1858 ss. 4-5, Nordenskjéld 1863 ss.
34, 54-55, 64, 66, 113-114, 174, Wiik 1865 ss. 5-6, 10-11, 28-29, Sundell 1910, Eskola 1919 s. 4-6,
Laine 1950 s. 74, Laine 1952 ss. 290-293, Aurola 1953, Aurola 1956, Visapdd 1967 ss. 117-126,
Laitakari 1967 ss. 94-100, Kinnunen 1980 ss. 49-52.

Muut malmikaivokset

Halvikin "hopeakaivos"

Halvikin "h kaivos" [21] Laajasalon Kaitalahd (peruskartta 2034 06; x =
6673,76; y = 2556,88) liittyy niin sijainti kuin histori; in puolesta liheisesti
Stansvikin rautakaivokseen. Itse malmi on kuitenkin koostumukseltaan aivan erilainen.
Malmin muodostaa punaisessa graniitissa kulkeva 1 metrin vahvuinen kalsiitti-lyijyhohde-
juoni. Sen tirkeimmt hydtymineraalit olivat lyijyhohde ja sinkkivilke. Branderin
mukaan malmi siséltdd runsaasti iittia, jolla héinen Kisi @ mukaan on ollut
vaikutusta mys malmin syntyyn.

Halvikin viidesta montusta louhittiin vuosina 1787 — 1789 noin 500 tonnia lyijy- ja




42

olleen 16 grammaa tonnia kohti. Sen
Vi koskelle (Qvarnbacka fors) sulatto, joka kuitenkin

ia, jonka h

toimi vain vuonna 1795.
Tekla Hultin (1897 s. 280-281) kuvaa Halvikin kaivoksen vaiheita seuraavasti:
Vuonna 1787 ylimaasmestari B. B. Quist Ioysi hopeamalmia tai lyijykiillettd Degerdn siteritilalla
Helsingin pitajissa Halvikin nurmen itpuolella. Malmi muodosti kaksi rinnakkaista suonta, joista toinen
2 kyyniirin levyinen. Malmiaiheen louhimista varten, jota nimitettiin Fredriksbergiksi, muodostui yhtid,
jonka etunendssd oli Qvist ja everstiluutnantti C. F. Ridderstrom. Toukokuun 24 p:dn 1788 oli nostettu
vahén yli 1,200 kipp. sulavaista malmia ja koko joukko huuhtomalmia; 1789 vuoden lopussa valikoitua
‘malmia oli 1,500 kipp. ja valikoimatonta malmia yht paljon. Tyomichina kiytettiin ensi alussa sotamie-
hid, vaan sitten kun ndiden v. 1788 sodan vuoksi tiytyi lihted sotapalvelukseen, jatkoi ainoastaan
Kaivosvouti kolmine poikineen tydti. Kohta sen jalkeen kun kaivos oli pantu tydnalaiseksi, yhtid anoi
wuorikolleegiolta saada Kvarbackan koskelle nykyiscn Wantaan putouksen varrelle Helsingin pitdjiin
rakentaa ista varten, joka i ‘mukaan sisilsi 40 % lyijyd ja 3%
luotia hopeata sentnerid kohti. Hakemus hyvaksyttiin 28 p. huhtik. 1788. Sulatusuuni saatiin kuitenkin
vasta v. 1795 valmiiksi ja se sisélsi silloin sulatusuunin, 3 survinta malmin kuiviltaan survomista varten,
muutamia sumppuja malmijauhon puhdistusta varten, ajouunin erityisessi rakennuksessa, muutamia
kuoppia, joissa malmia paahdettiin sekd sepinpajan ja hiilinuoneen. Samana vuonna toimitettiin 5 sulatusta
ja 3 vahiistd ajoa, mutta sulatuksen mardd ei ole ilmoitettu, syysti etti sulatuslaitokselta puuttui
painomittoja (!). Muuta sulatusta ei ndy kun is osoittautui riitti
lakkautettiin kaivostyd kokonaan. Kaikessa m timé kuitenkin oli suuri hopeamalmildyts
Ruotsin vallan aikana.

dmyydes:

Kuten ldheisistd Stansvikin kalvokSlsta on Halvikistakin 16ydetty huomattava médra
leja. Kirjallisuud ainakin S lyuyhohde, sinkkivilke,
kuparihohde, rikkikiisu, markasiitti, ikiisu, kali il dlpa, fluoriitti,
hisingeriitti ja melanteriitti. Viimeksi mainittu on kiisujen rapautumistuottena muodostu-

nut ja erittdin runsaasti kidevettd sisiltédvi mineraali.
Holmberg kuvasi Halvikista myds kokonaan uuden, amorfisen, 2,5:n kovuisen,
sameanvlhrean tai mus!an mineraalin, jolle hin antoi nimen "degerdiitti". Kuvausta
dy ialli osalta Toreld ja Nordenskiéld. MyShemmin selvisi
ettd sama mi li oli jo aikai in kuvattu issa nimelld hisingeriitti,

jolla se edelleenkin tunnetaan.

Viitteitd: Bremer 1825 ss. 40-41, Holmberg 1857 s. 4, Nordenskiold 1863 ss. 138-139, 159, Wiik 1865
ss. 35, 36, Furuhjelm 1884 ss. 36-37, Sundell 1910, Brander 1929, Laine 1950 s. 69, Laine 1952 s. 291.

Pakilasta, Halkosuontie 19:n kohdalta, 16ytyi vuonna 1946 rakennustdiden yhteydessi
aivan Halvikin malmin kaltainen lyijy-sinkkimineralisaatio, joka sisilsi useita kymmenid
tonneja 5 % lyijyd ja 8 % sinkkid siséltévad malmia. Nykyoloissa tillainen esiintyma on
louhintakohteeksi toivottomasti liian pieni, mutta jos se olisi 15ydetty sata vuotta
aikaisemmin, olisi sen varaan voitu perustaa varsin huomattava kaivos. )

Viite: Kulonpalo 1946.
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TEOLLISUUSMINERAALILOUHOKSET

Vuorilahden granaattilouhos

[43] sijaitsee Laajasal 13 F Imen sil-
lasta 500 metrid lénsiluoteeseen (peruskartta 2034 06, x = 6672,68, y = 2557,98). Ru-
dus Oy louhi ta 1940-luvun loppupuolella kived, joka sisilsi lihes pelkkéd granaat-
ua Padosa siitd kiytettiin kulutusta kesmvun teollisuushallin lamalaaltolhm joita
ainakin holahd Téamién a "duromiitti"
markkinoi tuotteen i jii kuitenkin lihinnd kokeil lle, samoin kuin
granaatin kiyttd hioma-aineenakin.
Vuonlahden granaattiesiintymi liittyy Halvikista Stansvikin kautta Hevossalmeen

k ijak G ikivi iin jo 1800-luvun puolivélissd. Tt
tulk:muksm ovat J. Seitsaaren (1943) ja P. Vmascn (1959) pro gradu -lulklelmﬂl
Esiintymiin tarkin pai on J yvissi kartassa.

Pentti Virtasen tutki mukaan karsiesii i on pi vihin toista sataa

metrid ja leveimmilti kohdaltaan noin 40 metrin levyinen. Sen valtamineraali on
hienorakeista, ruskeaa massaa muodostava andradiittigranaatti. Karsi sisiltdd lisiksi
hedenbergiittid, joka on paikoin sckmuun&ena granaattikiveen ja paikoin muodostaa

korkeintaan metrin ldpimi ihreitd laikkuja. K:
I i ja hedenbergiittilaikui on mustia sarvivilkeluiroja. Karsiesiintymad
lavi it leveit kil iittij

Holmberg maini ettd ", ifelsikallion" rinteessd on eril isen suuria

maasilpikiteitéd kvartsissa (utmirkt stora feltspatskristaller sittande i quarz).
Viitteitd: Holmberg 1858 s. 5, Seitsaari 1943, Laitakari 1947, Laitakari 1949, Virtanen 1959 ss. 36-40.

Kuva 30. Vuorilahden granaattilouhos. Valok.: I. Laitakari



KALKKILOUHOKSET

Helsingin seudulla on kalkkia poltettu muunlaasun valmistukseen niin kauan kuin

kivirakennuksia on alueella r \ impina aikoina kiytettiin kalkkikiven
ldhteend padasiassa irtokivid, mutta ainakin 1500-luvulta alkaen siti on louhittu kalliosta-

kin. Kulj Ilisuuksien p 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa kalkkia
alettiin saada edulli muualta ja i kalkinpoll iin vihil
Wilhelm Hall kuvaa kalkinpol ihanaikaisi issa seuraavasti:

Kalkkikiven poltto tapahtuu joko issa, ki issa tai issa. Mita

uunilajia kulloinkin Kytetian, riippuu kalkkikiven laadusta seka siitd, onko poltto tilapdista, jatkuvaa,
suurtuotantomaista vaiko vain pientd ja ajoittaista, kotitarvetta varten. Jilkimmaistd tarkoitusta varten

mlsu Sclmen kahdclle vastakkaiselle sivulle jatetidn polttoaukot. Nima yhdhu:

Kana

la keskendin. Naissi palavat si
Liekki leviaa harvasti ladotun kalkkikivitiytteen kautta yli koko uunin sisillon ja aikaansaa polton. Jos
uunia tiytettdessd sen kalkkikivistd ladottuun kattoon lisdksi jétetddn polttokanavain kohdalle aukkoja,
joistamys poltossa voidaan tydntéd puita siséin, saadaan verraten hyvin poltettua kalkkia maauuneistakin
Maauuneja voidaan, niiden suuren polttopuukulutuksen takia kytta vain sielld, missd polttopuu on hyvin
halpaa.
Tama Sortavalassa 1930-luvulla kirjoitettu selostus viittaa siihen, ettid maauuneja ol
amakm Itd- Suomessa ollut kiiytdssi vield kuvausta kirjoitettaessa. Hallin kuvaaman uunin
ien raunioita on Helsingin seudulla siilynyt ainakin Vuosaaressa ja
Sotungissa (kuva 31).
Muurilaastin valmistuksen liséiksi on kalkkia kiytetty maanparannusaineena, mutta
tiistd toiminnasta on hyvin niukasti kirjallisia tietoja. Myohemmin kalkkikived on louhittu

Kuva 31. Kalkkiuunin raunio. Sotunki. Valok.: I. Laitakari.
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myés jen ku ineeksi sekd rak ja ikiviksi. Mosaiikiksi
ja veistotarkoituksiin louhittiin Vuosaaren ia vield 1960-luvulle saakka.
Viitteita: Eskola ym. 1919 s. 6, Hall 1936 ss. 57-58.

Vuosaari ja Kalkkisaari
Nordsjon (nykyisen Vuosaaren) seudulla on useita kalkkxkxvlesunlymla joista 1700—

ja 1800-luvuilla louhi ia muArid
rakennustGihin. Paikka oli edullinen, silld Borgarstrandsviken (nykyinen Porvarinlahti)
lienee vield ollut silloisille laivoille purj i Alueen louhoksista on vield

tunnistettavissa ainakin seuraavat: Nordsjd, Rasbdle, Borgarstrandsviken ja Kalkkisaari.
On mahdollista, ettd seudulla on lisiksi ollut muitakin, silli Holmbergin (1958) mainitse-
mien Heikbackan neljin louhoksen varmaa sijaintia ei tunneta. Todenniikdisesti niilld
kuitenkin tarkoitetaan Borgarstrandsvikenin louhoksia.

Alueen kalkkipitoisuus lyd lelmansa koko seudun luontoon. Liheinen Mustavuoren

lue on rehevii leh runsaine kasvi- ja elamla]emeen ja Nordsjon

kalkkilouhos oli vield 1950- Iuvulla hosten y
Vuonna 1994 julki itelmien mukaan V pitdisi rakentaa
Kalkkisaari louhoksi Jéisi ietojen mukaan juuri ja juuri satama-

alueen ulkopuolelle, mutta Porvarinlahden nykyisen kivelysillan vieress oleva idyllinen
kalkkilouhos saattaa hyvinkin olla satamaan johtavan tien vuoksi vaaravydhykkeessa.

Nordsjon kalkkilouhos [38] Porvarinlahden perukasta noin 600 metrid lounaaseen
(peruskartta 2043 07; x = 6680,27; y = 2563,93) on ollut kiytdssi ainakin Suomen-

Kuva 32. Nordsjon louhos vuonna 1993. Valok.: K. A. Kinnunen
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linnan rakentamisen aikana, 1700 lu-vun
1 lella  seki i vield
1800-] luvun alussa. Louhos on noin 60
metrin pituinen, 28 metrin levyinen ja 9
metrin syvyinen (kuva 32). Niin suuri
koko osoittaa melkoista suurtuotantoa
silloisissa oloissa, mutta rannan laheisyy-
den vuoksi sen sijainti olikin Suomenlinnan
rakennustyémaan kannalta varsin edullinen.
Louhoksen vieressi on siilynyt jadnnos
vanhasta kalkkiuunista, ja jokseenkin kaik-
ki pmkalla oleva hylkykw: on periisin tiltd
2T

yhleydessa havaittu ruskea dolomiitti

(Braunspath, brunspat, bitterspat) oli tun-

nettu jo 1800-luvun puolivilissa.
S s

Kuva 33. Nordsjon punaisesta marmorista

]
uudelleen 1900-luvun puolella. Kun huo- tehty poyta. Valok.: J. Vaddinen

mattava osa esiintymin kalkkikivestd on

kaunista, lohenpunaista marmoria, pétti Lohjan Kalkki Oy 1930-luvulla ottaa esumyman
dell kiyttoon laattakivi Vanhan lout ldhelle rak

vuonna 1939 puinen nostotorni (kuva 34) ja ajettiin noin 60 m syvyinen kuilu. Se on

rautatangoista tehdylld ritildlld suojattuna edelleen nihtivissi, samoin kuin kuilun

Kuva 34. Nordsjon kaivoksen "nostotorni" vuonna 1953. Valok.: I. Laitakari
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Kuva 35. ikai irroitettuja marmoril ita Nordsjon
Valok.: K. A. Kinnunen

vieressi oleva, i alusta. Tods i 1930-luvun lopulta on
periisin myGs louhoksen vieressi oleva, varsin kookk r k betonisokkeli
jolle suunniteltua taloa ei liene koskaan rakennettu.

Toisen i vuoksi loi . Vuosina
1951 — 1965 Rudus Oy louhi dsjon kai marmoria pédasiallisesti mosaiikki-
kiveksi seki rakennuslaatoiksi ja poytilevyiksi (kuva 33). Mosaiikkikiven murskaamon
raunio on vield nihtivissi liheisen kallion jyrkinteessd. Koko toiminta tapahtui vilittd-
min kysynnén edellyttdméssé laajuudessa, ja valkoista tai punaista kived irroitettiin sité
mukaan kuin kulloinkin tarvittiin. Marmorilevyiksi sahattavat, noin 1 m’ kokoiset
tydkappaleet irroitettiin kalliosta kairaamalla reikid vieri viereen kunnes kappale oli
taysin irti. Ndin viltettiin rija inei kiytosti ail piiloraot, jotka hiotussa
pinnassa tulevat vihi nikyviin ai rumia, ia raitoja. Teknisend
erikoisuutena mammakoon ella laalmksl sahattavaa kived irroitettiin myds kairaamalla
suoraan kalliosta 90 cm:n ldpimittaisia poransydamii (kuva 35). Hylkykived ei yleensd
louhittu juuri lainkaan, joten seuraavan tilaston luvut osoittavat todellisia tuotantolukuja.

Nordsjon marmorikaivoksen tuotanto ja henkilokunta vuosina 1951 — 1965:

vuosi tonnia miehid vuosi tonnia miehid vuosi tonnia miehid
1951 1400 3 1956 1520 3 1961 375 2
1952 1380 4 1957 2100 3 1962 512 2
1953 400 : 1958 1800 3 1963 770 2
1954 1100 3 1959 929 1 1964 - .-
1955 1000 2 1960 3000 5 1965 186 2
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Viitteird: Holmberg 1857 s. 6, Holmberg 1858 5. 6, Nordenskidld 1863 s. 164, Eskola ym. 1919 ss. 18-
19, Laitakari 1946 s. 8, Laitakari 1953, Tavela 1954, Stigzelius 1954 s. 21, Stigzelius 1959 s. 20, Salo
1966 5. 25.

Rasbolen kalkkilouhos [39] sijaitsee M I Por-
varinlahden perukassa (peruskartta 2043 07; x = 6680,90; y = 2563,93). Vuonna 1904
louhosta tutkinut Max Sergelius kirjoitti (Eskola ym. 1919), ettd louhosta ei oltu kiytetty
lahes sataan vuoteen eli se olisi ollut kaylossa vield 1800-luvun alussa. Louhoksen

i hidn mainitsee 60 metrié ja i i 20 metrid seki syvyydeksi
5 metrid. Sergeliuksen kéiynnin jilkeen louhos katosi geologxen uelopunsw Vasta vuon-
na 1993, titi opaskirjaa varten tehdyn tarki: havaittiin, ettd

vuosma 1914 — 1917 Helsingin seudulla tehtyjen lmnonustonden yhteydessa louhos oli
i ja siihen oli kaksih
Viitteitd: Eskola ym. 1919 s. 18, Laaksonen 1980 ss. 27-28.

Borg eli Porvarinlahden kalkki kset [40] sijai
puolella lahtea, ldhelld lahden ylittivai ilutien siltaa. immi nikyvi
louhos on lahden pohJOlsranna“a (peruskartla 2043 07; x = 6680,78; y = 2564,52)
oleva parink metrin lapi i jonka rantakallioissa on vield

kalkkikived niikyvissd. Kaikkiaan Porvarinlahden sillan ympiristdssi on luultavasti ollut
kuusi kalkkilouhosta, joista osa lienee ollut kiytdssi vield 1830-luvun paikkeilla.
Viitteitd: Holmberg 1858 s. 6, Eskola ym. 1919's. 18.

Kalkki eli Kalkholmenin [37] louhokset (ks. i ) ovat mainitun nimisessi
kallioisessa saaressa Porvannlahden suulla (peruskartta 2034 09; x = 6679,77; y =
2566,43). Samoin kuin Nordsjo: on Kalkki in 1700-luvulla,

Suomenlinnan rakentamisen aikoihin, harjoitettu sen aikaisen mittapuun mukaan kalkin
suurtuotantoa. Ainakin jokin saaren kolmesta louhoksesta lienee ollut kiytdssd suun-
nilleen 1830-luvulle saakka. Kirjoittaessaan seuraavaa kuvausla Holmberg (1858) on sus
ainakin teoriassa saattanut saada ensikiden tietoja h i, jotka ovat tydsk
louhoksissa tai ainakin nihneet ne kiytossi
P en holme benéimnd Kalkkisaari, nira intill Sibbo ran, dro Westerkulla kalkbrotten belagna. De dro
3:ne till antalet och benamnas den hvita, roda och gula grufvan allt efter kalkens firg. Brunspat r dfven
hir en ymnig inblandning. Kalklagrets strykning S.0. och N.W.

Vuonna 1904 Kalkkisaaren louhoksia tutkinut Max Sergelius (Eskola ym. 1919)
kuvaa esiintymii seuraavasti:

Kalkholmen. Helsingin itfisessa saaristossa lahelld Sipoon rajaa ja Granon saarta on pieni luoto
nimeltd Kalkholmen, kuuluva Vesterkullan taloon. Taalli on kolme kalkkilouhosta. Suurin niisti on
koillispadssi. Se on 4,5 m korkealla merenpinnasta, melkein nelioméinen, lihes SO m sivultaan ja
paikkakuntalaisten tietimin mukaan 20 m syvi. Kulku on N 60° W. Kalkkikivei ei jatku louhoksen
ulkopuolelle, mutta 10 m lounaaseen on toinen louhos, jonka pituus on 40 m ja leveys 20 m seki syvyys.
ilmoituksen mukaan 25 m. Kulku on kuin edellisessi. Tamakéin ei niyti jatkuvan mihinkin suuntaan.
Kolmas louhos on pieni, mutta sen kaikin puolin on vield kalkkikive jiljelld. Ympirdiva vuorilaji saarella
on sarvivilkegneissii.

Kalkkikived ei ole louhittu

vuoteen. mukaan niyttdd sielti
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aikoinaan otetun melkoisia mirid, mutta ei kiy selville, miten paljon vield on jaljell.

Viitteita: Bremer 1825 s. 39, Holmberg 1858 s. 6, Moberg 1881 s. 33, Eskola ym. 1919 s. 18, Laitala

1991 s 40,
Laajasalo
lmya.salon (Deger&) saarella on louhittu kalkkikived kolmesta paikasta: Turholmista,
ikista ja F salmen eteld 1l

Turholmin eli Tullisaaren louhos [35] sijaitsee Laajasalon luoteisrannalla, Tullisaaren
ulkollualucella (peruskartta 2034 06; x = 6674,77; y = 2557,54). Siistissi, hoidetussa
4 oleva louh nykyiin Aino Actén huvilan ankkalam-
mlkkcna (kuva 36), mutta vield 1940-luvulla se toimi lihiseudun epévirallisena kaato-
paikkana. Kalkkia mainitaan paikalta louhitun jo ainakin vuonna 1550 (Helsingin kadun-
nimet), joten Turholmin louhos on Suomen vanhin nimeltéd mainittu kaivos. Louhoksen
mydhemmistd vaiheista ei ele tietoa, mutta koko 30 x 10 metrin louhos tuskin lienee
1500-luvulla syntynyt. Vuonna 1858 Holmberg kilyttdd nimitystéd "vanha kalkkilouhos"
(ett gammalt kalkbrott), mainit-
sematta mitéén louhinnan ajan-
kohdasta, ja vuonna 1881 Mo-
berg mainitsee louhoksen olevan
autio ja veden tayttima. Kalkki-
kerroksen suunta on koillisesta
lounaaseen ja leveys lienee ollut
noin 10 metrid, kuten louhok-
senkin leveys. Kerroksen jatku-
misesta louhoksen ulkopuolelle
ei ole tietoa, mutta Seitsaari
(1943) kuvaa esiintymén muo-
doltaan linssimiiseksi. Turhol-
min louhoksesta mainitaan
18ydetyn laumontiittia, titaniittia
Jja tremoliittia.
Viirteitd: Bremer 1825 s. 39,
Holmberg 1857 s. 4, Holmberg
1858 5. 4, Nordenskidld 1863 s.
118, Wiik 1865 ss. 3637,
Moberg 1881 s. 33, Eskola ym.
1919 5. 21, Seitsaari 1943 5. 12,
Helsingin kadunnimet 1970s. 27.

Stansvikin eli Tahvonlah-
den rautakaivostoiminnan [20]
2 yhteydessd louhittiin  alueelta
Kuva 36. Turholmin louhos. Valok: K. A. Kinnunen vuonna 1797 myds pieni maird
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kalkkikived. Todennikdisesti mikdin S iki i iluista ei kuitenk ole varsi-
nainen kalkkilouhos, vaan kalkkikivi lienee saatu rinteen pailld olevasta louhoksesta
(peruskartta (2034 06; x = 6670,65; y = 2557,17), jota myShemmin syvennettiin
rautakaivokseksi. C. O. Bremer (1825) mainitsee Stansvikin kalkkikivesti:
Ca. 200 skeppund kalksten i storre stenar, dgde jag afven sprangd pa stallet, som i brist af afsittning
den tiden, der blef qvarliggande och formodeligen annu ligger qvar nedanom skjarpningarne.

Viitteitd: Bremer 1825 s. 46, Eskola ym. 1919's. 21, Visapai 1967 s. 121

Herttoniemensalmen eteldrannalla [36] on kalliossa kapea, epiipuhdas kalkkikivi-
kerros, jossa vield 1940-luvulla oli nihtivissi vihiinen louhos (peruskartta 2034 06; x
= 6675,32; y = 2558,05). Se lienee alucen rakennustSiden yhteydessi peittynyt.
Louhoksen aivan tarkka sijainti ei eniii ole tiedossa.

Viinikkala

Viinikkalan eli Vinikbyn seudulla on louhittu kalkkia ainakin kolmesta paikasta.
Moberg mainitsee vuonna 1891 Vinikbyn louhoksen olevan kiiytdssi, mutta tekstisti ei
ilmene, mitd seudun kolmesta louhospaikasta hiin tarkoittaa. Kalkkikiven louhinta ja
luultavasti myds kalkinpoltto lienee siis jatkunut Viinikkalan seudulla suunnilleen 1800~
luvun loppuun, mutta tuskin 1900-luvun puolelle, silli Max Sergeliuksen tutkiessa
louhoksia vuonna 1904 (Eskola ym. 1919) olivat kaikki louhokset hylattyja.

I in louhoksista lienee ollut Stubb [33] (peruskartta 2043 01; x =
6687,60; y = 2549,10). Sen mitat olivat noin 10 x 20 m. Louhos sijaitsi nykyiselld Tuu-
pakan i ja lienee kad k imi; yhtey

Gardsin vihiinen kalkkilouhos [32], muutamia satoja metreji edellisesté paikasta
linteen (peruskartta 2043 01; x = 6687,58; y = 2548,75), on ollut samannimisen talon
vieressd, ja siihen on luultavasti 1930-luvulla rakennettu talon kellari, joten timikain
louhos ei endid ole nahtivissi.

My®s Lustigkullan kaksi vihiista louhosta [34], puoli kilometrid Stubbackasta pohjoi-
seen (peruskartta 2043 01; x = 6688,10; y = 2549,22), lieneviit kadonneet Tuupakan
teollisuusaluetta rakennettaessa.

Viitteita: Holmberg 1957 5. 6, Holmberg 1858 . 10, Nordenskiold 1863 ss. 38, 39, 48, Moberg 1881

s. 32, Eskola ym. 1919 s. 20.

Sotunki

Hakansbolen nimelld tunnettu kalkkilouhos [42] sijaitsee Sotungissa (Sottungsby)
Kalkkiuunintien ldnsipuol ldhelld Uuniméentien risteystd (peruskartta 2043 07; x =
6687,48; y = 2563,61). Kalkinpolton muistoksi on alueella nimetty edelld maini(iujen
kadunnimien lisiksi mys Uunip ja Uuniri imiset tiet sekii Kalkkiruukin luonto-
polku, joka kiertelee Helsingin k i i ia Hakansbdlen (siita louhok nimi)
kartanon maita. Kalkkilouhos on kooltaan 55 x 10 metrii ja 13 metrin syvyinen. Max
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Sergeliuksen vuonna 1904 (Eskola ym. 1919) tekemin havainnon mukaan louhos on
"hiljakkoin ollut kiytdssi". Han mainitsee myds iven louhoksen pohjalla olevan
hyvid, mistd voidaan paitelld, ettd louhos ei ollut ehtinyt tiyttyéd vedelld ennen Serge-
liuksen tutkimuskdyntid. Kalkkikiven hyvii laatua todistaa my6s Mobergin (1881) jul-
kaisema analyysi, jonka mukaan kiven kalsiumkarbonaattipitoisuus on 92,80 %.
Louhoksen vieressi on pari hyvin siilynytti vanhaa kalkkiuunia (kuva 31).

Kuva 37. Sotungin kalkkilouhos. Valok: I. Laitakari

Puoli kilometrid Hikansbélen louhok 1l (Eskola ym. 1919) on Kull-
backan vihiinen kalkkilouhos [41] (todennikdinen sijainti: peruskartta 2043 07; x =
6686,87; y = 2563,38). Se oli jo 1940-luvulla tiytetty. Mobergin (1879 ja 1881) kart-
taan merkitty ja karttalehtiselityk 4 mainittu louhos tarkoittaa todenni-
koisesti samaa paikkaa.

Viitteitd: Moberg 1879, Moberg 1881 s. 32, Eskola ym. 1919s. 19.

Vantaankoski

kella on kaksi kalkkilout jotka vanhassa kirjallisuudessa mainitaan
Martensbyn eli Martinkyldn nimelld. Louhoksia on alkuaan saattanut olla muitakin, silld
Holmberg (1858) mainitsee louhoksia olevan useita ("Vid Martensby uppgifvas flere
gamla kalkbrott"). Molemmat vield nikyvissi olevat louhokset on joitakin vuosia sitten
puhdistettu ja rauhoitettu.

Martinkylén itéinen louhos [31] (peruskartta 2043 01; x = 6686,98; y = 2547,61)
on 58 metrin pituinen, 6 — 8 metrin levyinen ja 7 metrin syvyinen. Se on nykyééin
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veden tiyttimi lammikko, Himeenlinnan moottoritien ja Kehd kolmen eteldisen liittymi-
rampin ja kevyen liikenteen véylin vilissd. Kuvatessaan louhosta vuonna 1904 Max
Sergelius (Eskola ym. 1919) mainitsee sen olleen noin 40 vuotta kyttimattdmand, mutta
toisaalta Holmberg nimittdd sitd vanhaksi louhokseksi jo vuonna 1858.

Martinkylén ldntinen louhos [30] (peruskartta 2043 01; x = 6686,88; y = 2547,40)
on edellistd pienempi, vain parinkymmenen metrin pituinen. Se on omakotitalon pihalla
(Isontammentie 7), aivan tien varressa.

Viitteitd: Holmberg 1858 s. 11, Eskola ym. 1919 5. 20.

Kaivosperinnetti k "Lapi harmaan kiven" (Laaksonen ym 1982
s. 89) on valokuva toimi kalkkilouhok Ki kstin mukaan se esittad Helsin-
gin pitijin Martinkylén louhosta. Kuvan kohde on kuitenkin miti ilmeisimmin Sipoon

Martinkylin louhos (Hirme 1978 s. 44), joka sijaitsee timin kirjasen kuvauspiirin
ulkopuolella.

Silvola

Silvolan seudulla on rautakaivosten lisiksi 1800-luvulla toiminut kalkkilouhoksia
ainakin panssa palkassa Ne ovat kuitenkin kaikki tuhoutuneet Silvolan tekojirven
T y d Jarvea i paljastui vanhojen louhosten lihettyviltd
myds hyvin d i 16ytopaikka peittyi
tekojirven alle. Vain pienid yksittiisid kidendytteitd (kuva 38) ehdittiin pelastaa kivi-
museoihin.

idesikerditd, mutta

Silvolan kalkkilouhoksen [29] nimelld
tunnettu louhos (peruskartta 2043 01; x =
6685,12; y = 2549,32) jii Silvolan teko-
jirven lounaisrannan patovallin alle. Se
oli pohjois — eteld suuntainen, 28 metrin
pituinen ja 15 metrin levyinen.

Silvolan hevoshaan [28] nimelld tunne-
tut kaksi louhosta (peruskartta 2043 01; x
= 6684,83; y = 2549,56) jiivit molem-
mat tekojirven etelipain patovallin alle.
Ne olivat edelli mainittua louhosta pie-
nempié.

Viite: Eskola ym. 1919 ss. 20-21.

Himeenkyld
Hémeenkyldn seudulla on louhittu
kalkkikived ainakin viidestd paikasta.
Niistd on kirjallisuudessa hyvin niukasti Kuva 38. Prismamaista kalsiittia. Silvolan
tekojarvi. Valok.: J. Vidtdinen
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tietoja, ja louhokset niyttiivit jidneen unohduksiin jo 1800-luvun puolivilissi, silld
Holmberg mainitsee niisti vain Lingbackan, ja Mobergin mukaan Himeenkyldssi on
yksi louhos, joka myds tarkoi Langbackaa. "Suomen ikivi"-kirjaakaan (Eskola
ym. 1919) varten ei Himeenkylin seudulla whty uusia muumuksm. vaan amoa maininta
on viittaus Holmbergin ne(oon L

N45°E i Helsinginmiki — Kakolaniniki — Petil
— Hirtsinmiki, ei siis naytd ollaen mllaan kirjallisia mainintoja ennen kuin E. Aurola
vuonna 1946 ryhtyl i in tutki olisiko tissi jaksossa riittivisti

Témin jakson louhosten idsti ei niinollen ole
mitdén tietoa, eikd mydskddn siitd, milld pemsteella Aamc Lanakan oli kehoittanut,
kuten raportissa maini Aurolaa ryhtymii an tutkimuk:
siin. Aurola arvioi jaksossa olevnn jaljella vahmlann 10 000 tonnia kalkkikived. Raporm

ei Jjohtanut dell tai edes j;

siin. Kalkkialallakin oltiin sunymassa 1lai suur i ettei ti

esiintymi endid ollut k edes i ajatellen.
kalkkil [27] on i ollut Petikon teollisuusalueen luoteis-

laidalla (peruskartta 2043 01; x = 6685,92; y = 2545,23). Sijaintihavainto on 1950-
luvulla merkitty pienimittakaavaiseen karttaan, eiki louhosta ole myShemmin onnistuttu

paikallistamaan. Tt ikoisesti se on viime i ind tiytetty.

Petikonmden kalkkilouhos [26] on Petikon i dnsipddssi iki-
nimisen kallioalueen ja teollisuusalueen vilissi (peruskartta 2043 01; x = 6685 40;y =
2544,80). Aurolan kartan mukaan louhoksen pituus on noin 90 metrié ja leveys noin 10
metrid. i mukaan louhoksia on todennikiisesti ollut ia tilld noin
N 70° E suuntaisella alueella, joka nykyiin on rehevin ja ryteikkdisen lehdon peitossa.
Eriis louhoksista on osittain téytetty suurilla, pidosin graniittisilla kivenlohkareilla.

Kakolanmden kalkkilouhoksen [25] aivan tarkkaa sijaintia ei tunneta, mutta se on
luultavasti ollut Kehd Il:n kohdalla 300 — 400 metrid Porintien linsipuolella tai
pikemminkin tien pailla (peruskartta 2043 01; x = 6684,93;y = 2544 35), silld louhos
oli ilmeisesti nykyisti tien tasoa pind. Louhos on isesti ollut kooltaan
mititdn, silld Aurolan tutkimuksessa vuodelta 1946 ei ole siitd mitidn mainintaa, vaikka
hinen magneettisten mittaustensa péilinja niyttdd kulkeneen aivan louhoksen vieresti.
Kehi III:n ja Porintien eritasoristeyksen luoteisen rampin kallioleikkauksessa ja siiti 200
metrid lounaaseen olevassa Kehi IIl:n leikkauksessa on vield nikyvissd toistakymmenti
metrid leved, N 45° E suuntainen kalkkikivikerros (kuva 4), joka ilmeisesti kuuluu
samaan jaksoon Kakolanmien ja Petil den kanssa. Tielei ikivi sisiltid
melko runsaasti kondrodiittia ja serpentiinia.

Helsingi kaksi lihekkiisti & h il j vl
kartanon itipuoleisella mielld (peruskartta 2043 01; x = 6684, 70 y = 2544,00). Lou-
hosalueen mitat ovat Aurolan kartan mukaan noin 80 x 10 metrid. Koillisen louhoksen
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pohjalla on nikyvissi kaivanto, joka lienee periisin Aurolan tutkimuksista 1940-luvulta.

Langbackan vihiinen i 23] sijailsee Himeenkyléimien ja Pitkiiméentien
nslcykscn pohjmspuolella (peruskama 2043 01; x = 6683,38; y = 2543,89). Sitd
ikkana ja se on lihes tiytetty peltiromulla ym
ja lenlla Louhinta- ajasla ei ole muuta tietoa kuin, etti Holmberg jo vuonna 1858 nimittad
sitd vanhaksi kalkkilouhokseksi (ett gammalt kalkbrott), mik osoittaa, ettei louhos liene
ollut kiytdssd ainakaan juuri ennen mainittua vuotta. Langbackassa on Holmbergin
mukaan vihertévaa labradoria.
Viirteita: Holmberg 1858 s. 12, Eskola ym. 1919 s. 21, Aurola 1946, Halonen 1954 s. 8.

Laaksolahti

FoA Ty Kalkkilouh

eli Dalsvikin [22] sijaitsee Pitkijirven kaakkoispuolella
Louhoskujan ja Kalkkikujan tuntumassa (peruskartta 2043 01; x = 6682,40; y =
2542,40). Louhoksen vieressd on muinoin sijainnut Strandbackan torppa, jonka mukaan
siiti kiytetddn vanhassa kirjalli myGs nimed dbackan louhos. Se on
kooltaan suunnilleen 60 x 40 metrid ja noin 4 metrin syvyinen. Vuosikymmenii kaato-
paikkana kiytetty louhos on 1980-luvun alussa puhdistettu, aidattu ja rauhoitettu, mutta
ndyttid edelleen olevan suosittu jitteiden sijoi ikk Laaksolahd kilouhos on
ollut kiiytdssi poikkeuksellisen pitkddn. Louhinta on mahdollisesti alkanut jo 1400- tai
1500-luvulla ja lienee jatkunut 1900-luvun puolelle saakka.

Viirteitd: Moberg 1881 s. 33, Furuhjelm 1884 s. 42, Eskola ym. 1919s. 21, Aurola 1954s. 120, Sjoblom

1980a s. 8, Kinnunen 1988 5. 35.

Kuva 39. 1800-luvun lopun graniittilouhos (Sadenius 1901). Vastaavanlainen tekniikka “oli
kiytossid Helsingin seudun louhoksilla pitkille 1900-luvun puolelle.
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RAKENNUSKIVILOUHOKSET

Rakennuskivituotanto poikkeaa malmien ja kalkkikiven louhinnasta siind, ettd sen
kohteena ovat yleiset kivilajit ja ikan valinta on Kiven jalostus ei
mydskain vaadi sulatusta tai polttoa, joten kiviteollisuus on viime aikoihin asti ollut
suureksi osaksi kisityotd. Tuote on painavaa, misti syystd kuljetusmahdollisuudet etenkin
ennen, hevoskyydin aikana, asettivat omat rajoituksensa toiminnalle.

Vanhnmpma mkoma jo kiven louhintakin oli niin hankalaa, etti rakennuskiveni
Niinpi k k ja linnojen raken-
nusameel ohvat perdisin pédasiallisesti irtokivistd, mikd nihdddn niiden kirjavasta

i i Niin on asianlaita myds Espoon ja Helsmgm pitdjan kirkkojen
kohdalIaA Samaten ivid pyrittiin i helposti
ka-aineista. Vield intorin ympiiriston jalkakiytivien suurten

Joukossa nahdun rapakwea joka on periisin ldhiseudun lohkareista.

Vi alkaneen vuonna 1556, kun
hollantilainen kivenhakkaaja Antonius Timmerman aloitti suomalaisen kalkkikiven
louhinnan ja jalostamisen Turun linnan uudistukseen.

Keski-Euroopassa yleiset ikivet ja hi ivet ovat ja
tyostettidvid kuin suomalainen gramltu Nunpa koko Ruotsin vallan aikana pmkalhsla
graniittia ja liusketta kiytettii ja ihin karkeasti lohkomalla ja

toisiinsa sopivista paloista latomalla. Tédmé voidaan nihdd Suomenlinnan muureissa.
Nuden rakenlnmxseen kiytetty kivi on pédosin louhittu itse saarelta ja muurit ladottu
il k leista, ja vain vaativimpiin kohtiin, kuten porttivaakunoihin ja
rdystiisiin, on kiytetty muualta tuotua ja veistettyd hiekkakived ja kalkkikived.
1800-luvulla alettiin — paljolti Pietarista saatujen vaikutteiden ansiosta — kayttdd
sddnnolliseen muotoon veistettyd graniittia, etenkin kivijalkoina, laiturireunoina ja
pengerluvma (kuten Suurkirkon portalkko) Sen aikaisen kivitydn huippusaavutuksia ovat
Hel or Uspx i mahlaval pylvaat (kuva 44).
Kansalhsromanmkan myota aletum k
talojen julkisi Hy ivid alettiin
tuoda Helsinkiin myos Paikalliset g
pysylval muulaman miehen pikkuyrityksind ja toimitti immik pukived ja
Ai Bodomin ja Leppa graniitilla on ollut
laajempaakin kiyttod.
kuvataan niitd, joilla on ollut historiallista tai
taloudellista merkittivyytti tai joita tekijét pitavat hyvind esimerkkeina.

kiyttad myos

Graniittilouhokset

Bodom
Bodomin graniitti ulottuu Bodomyjirvesti Kuten
luvussa on mainittu, Bodomin graniitti on rapakiviryhméin kuuluvaa metamorfoituma-




Kuva 40. Graniittilouhos. Leppavaara, Elvvik. Valok: K. A. Kinnunen

tonta graniittia. Kivi on punaista, alueen lounaispaiissd tasarakeista ja koillispadssd
porfyyrista. Se on ldhes i ja siind on louhi kannalta
edullinen, suhteellisen suorakulmainen ja harva rakoilu (pystyrakojen vilit jopa 3 - 5
metrid), mikd on mahdollistanut varsin suurtenkin lohkareiden irroittamisen.

Olli Halonen (1954) on kuvannut Bodomin graniittia ja louhoksia pro gradu -tutkiel-
massaan. Seuraava kuvaus perustuu padasiallisesti tihin kasikirjoituk

Graniittia on louhittu rake ja i koituksiin useista paikoista. Halosen
kartan mukaan louhoksia on ainakin seuraavissa kohdissa:

Alue No Kartalehti  Koordinaatit
Pakankyla [47] 2041 10 x = 6686,30; y = 2537,70
Brinnberg [48] 204301 3y = 2540,50
RaGs [49] 2043 01 = 2541,30
Juvanmalmi [50] 2043 01 y = 2542,45
150] 2043 01 = 2542,20
Osterbacken 151 2043 01 = 2542,60
Petikko 1521 2043 01 = 254,75
Sotilaskorpi 1531 2043 02 6693,35; y = 2548,50
Seutula 154] 2043 02 x = 6692,10; y = 2548,70
Framstuga 1551 2043 02 x = 6691,65; y = 2548,80

Koordinaatit ovat jossakin médrin epitarkkoja, koska louhokset on paikarnettu
maastotdisséd vanhoille kartoille. Pidosa louhoksista on imi 1960-
luvulla, mutta ainakin Osterbackenin louhos toimi vield vuonna 1993.

Viirteira: Halonen 1954, Hirme 1978 s. 34, 45.
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Leppivaara

Leppivaaran eteliosassa on laaja alue tummahkon punaista, tasarakeista graniittia,
jossa on toistakymmenti louhosta. Osa niistd on ollut toiminnassa vield 1960-luvulla,
kenties vihiisessid méirin myShemminkin. Louhoksia ollut ainakin seuraavissa paikoissa:

Alue N:o Karnalehti  Koordinaatit

Laajalahti [45) 2034 03

[45] 2034 03

[45] 203403

[45] 203403

45] 2034 03

Elvvik [46] 2034 03

[46] 2034 03

[46] 203403
Alueen graniittia on kiytetty rak 5 isto-, hauta- ja ivind. Sivutuot-
teena kivenhakkaajat saattoivat tehdd hyvinkin enkoxsla esineitd (kuva 41). Parhaiten
ovat siilyneet Villa Elfvikin pohjoispuolella olevassa kallioi olevat

graniittilouhokset (kuva 40) Kehitien Ianslpuolclla clcvat louhokset, joista louhittiin

rakennusainetta muun muassa ]ahelsun dan aikaisiin linnakkei
siin, ovat hden kaup ker loal alle, ja monet niistd ovat
tuhoutuneet.

Taloustireht6ori Hannes Lae kuvasi 1982 Elvvikin graniittilouhoksia seuraavasti:

Vapaaherra Emil Standertskjold rakennutti vuonna 1894 Laajalahdesta ostamansa Bredvikin yk-
siniistlan maille saksalaistyylisen plirakennuksen ja antoi sille nimen EIfvik. Tiettivisti vapasherrattaren

i oli Elvira, mista Gisesti johtui, ettd puoliso halusi niin osoittaa huomaavaisuuttaan ja
kunnioitustaan vaimolleen. Kartanoa ympardivin metsin keskelli on laajahko kalliomuodostuma, jonka
graniitti on ruskeanpunertavaa. Mainittakoon, ettd useita hehtaareja kisittavin puutarhan keskell sijaitsi
ajankohdalle  tyypillinen
huvimaja, jonka alaosa on
mainittua graniittia ja joka oli
kartanon viinikellarina.
Huvimajasta tuli ~eriiden
piirien  vakituinen vierailu-
kohde ja huvittelupaikka.
Huvimajan kellari on vieli-
kin olemassa, ja sen katolle
on rakennettu yksinkertainen
nikdalalava.

Venildisten ryhdyttyd jo
vuonna 1912 linnoittamaan
Helsingin ympiristda huo-
mattiin graniitin kayttokel-
poisuus ja siiti saatiin oival-
linen  rakennusmateriaali.
Kalliota louhittiin ~surutto-
‘masti ja sitd upotettiin linnoi-
tuslaitteisiin Valhlsll mi .
Laajalahden @ on  Kuva 41. Leppa jitista lohkottu istuinryhma oma-
vielakin nihtévissa pesikkeitd  kotitalon pihalla Elvvikissd. Valok.: B. Saltikoff
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ja juoksuhautoja, joista selvisti huomaa isen ki jan hyvin itaidon ja tunnolli-
suuden, jolla ty3 on tehty.

Ensimmiisen maailmansodan jilkeen Helsingin ympiristn linnoituslaitteet menettivit merkityksensi
Ja it jotakuinkin oman onnensa nojaan. Omankiden oikeus ja vandalismi pasivit kukoistamaan. Yksi-

isyys sen sijaan huomasi graniitin ja Oli useita

jid, jotka olivat tehneet omistajan kanssa imuksia kallion louhimisesta. Helsingin
alkoi sodan pityttyi valaisa rakennustoiminta, joka tySllisti mm. kivenhakkaajia usciksi vuosiks ja loi
5 isuuksia muillekin i jatkettiin Elfvikin kallioilla vuoden 1960
loppupuolell: saakka.
isesti padsin seutuun ja sen pienteolli vasta 1949. Ensi nikemlla sain
sellalscn Kuvan, etti metsikkd ja siell sijaitsevat merkillset rakennelmat olivat joko alkoholistien tai
muuten keskitielta horj ja. Vaikka ajatukseni ivatkin my-

hemmin, on todettava, ettd alkuperdisessd nikemyksessani oli jossain maarin perdakin. Muodollisuuksia
ei aina tarkkaan noudatettu, muta tydtelidisyys — joka timin vien keskuudessa melkein poikkeuksetta
vallitsi — oli merkillepantavaa.

Rakentelin siihen aikaan italoa noiden ja ndin ollen
minulla oli tilaisuus péivittiin seurata, mitd yhdyskunnassa kulloinkin sattui. Juhliminen tapahtui yleensi
viikonloppuna, mutta toisinaan se hieman vendhtikin. Varsinaista huliganismia ei kuitenkaan koskaan ollut
havaittavissa. Vaki pysyi omassa reviirissin cikd hiirinnyt meidéin uudisrakentajien toimintaa. Vahitellen
opin kunnioittamaan niden kalliolouhosten kitkSissa elavien ihmisten ammattitaitoa, ahkeruutta ja va-
paudenrakkautta.

Lahtemitta enemmilti analysoimaan yhdyskunnan eliminmenoa on paikallaan vilkaista mitalin
toistakin puolta. Michill, jotka harjoittivat ammattiaan talvipakkasessa ja ilmalla kuin ilmalla, tuli olla
rautainen terveys ja voimakas tahto tehda sith tyotd, joka heille oli laheista, ja jota heidin taiteellinen
silmins seki kisiensd taitavuus edellyttivat. Tuossa metsikdssd synnytettiin useita hienosti muotoiltuja
hautamuistomerkkejd ja muita veistoksia, jotka tekijltidn vaativat huippuunkehittynytta ammatitaitoa.

Tydvalineet olivat itse konstruoituja ja ne valmistettiin paikan . Kalliosta lohkaistut kappaleet

Kuva 42. Pihlaj jitti ia. Kiven inen rakoilu on

louhintaa. Valok.: I. Laitakari
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halkaistiin  ja siirrettiin primitiivisin vi in paikkaan,
jossa niitd oli mukava tyGsti. Valineiden kunnostamista varten oli ns. kenttipaja. Se rakennettiin yleensi
vesiplotin laheisyyteen ja katettiin paloturvallisuutta silmall pitien vanhoilla peltilevyilla. Ulkopuolisten
apua tarvittiin harvoin, muonitusta Asumukset olivat isia ja niissd oli vain
yksi huone. Jotkin niistd olivat melko tyylikkitd ja hauskannakdisid, useimmat sentddn julkisuutta
kaihtavia.

Vieras ei ollut erityisen tervetullut alueelle. Olin péivittaisilli kiynneillani
ja_tekemiini iin vastattiin. K; illani pyrin saamaan selville asukkien
subtautumista suomalaiseen yhieiskuntaan. Minut ylii vastausien myOnteisyys ja se, et kannanotot
olivat hyvin ja ja kiyttiisinkd sanaa “kulti ja. Jouduin havelidisti

palaamaan aikaisempiin ajatuksiini ja toteamaan vanhan sanonnan mukaan, ettei ole "koiraa karvoihin
katsomista”.

Haikeudella muistelen vanhoja porvarillisia ammatteja, kuten suutarin, ritilin, kultasepan, kiven-
hakkasjan, satulasepdn, puusepin ja kirvesmichen. Naiti ammatteja on kunnioitettava, tekipa niitd kuka
hyvéinsd millaisissa oloissa tahansa.

Viitteitd: Topografikartta 6670/80 24° 540/50 Grankulla 1935, Lae 1982.

Pihlajamiiki ja Pihlajisto
Pukinmien, Vanhank in ja Malmin vilinen laaja kalli on
graniittivaltaista migmatiittia. Graniitti on punertavaa, mutta jossakin méaarin suunnit-

(unutta ja epihomogeenisempaa kuin chpavaaran graniitti. Myoskaxn rakonlu ei ole

kannalta yhta edulli Ennen P ker oli
alueella useita pienid hoksia, joiden pi olivat Louhoksill;
kiytetyt ty it ja ijoi imi olivat yhtd yksmkenmsla kuin edelld
Laen kcnomuksessa kuvatut (kuva 43). F osa plkku on kads
ral i, mutta ia on vield nihtivissikin. Erityisesti Pihlaja-

jaP i olevassa jyrk i [58] (peruskartta
2043 04; x = 6680,32; y 2556 ,20) on kalliota louhittu useissa kohdissa (kuva 42),
vaikka saatu kivimidrd ndyttid lou-
hosten lukumiérddn nihden jddneen
seksi. Hyvin tyypillinen pikku
louhos on sdilynyt myGs Pihlajistossa
[57], Herttoniemen radan ja Hattel-
malantien vilissd (peruskartta 2043
04; x = 6680,15; y = 2555,63).

Saukko

Nykyisen Jitkisaaren lounaiskir-
jen (peruskartta 2034 06; x =
6676,62; y = 2558,40) tienoilla oli
vield 1900-luvun alussa erillinen
Saukko- (Uttern-) niminen saari, joka
on sittemmin tiytemaalla yhdistetty
Jitkdsaareen ja tdydellisesti peittynyt
katujen ja rak

Kuva 43. "Ku itte kiskee ja itte tekee niin ei tuu
tyomlo]a tuumi nupukivitehtailija Koivulehto

alle. Saarella A

Valok.: I. Laitakari, 1955.



60

oli 1800-luvulla kivilouhos [56], josta saatiin ehjad mi, iittista gra-
niittia. Asiakirjojen mukaan kauppaneuvos Uschakoff sai vuonna 1825 kenraalikuvernso-

rin médrdykselld haltuunsa timin saaren, josta ensimmiiseksi louhittiin ortodoksi
Kolminai kirkon per ivet. Myd in Saukon graniitista tehtiin muun
muassa Helsingin ehkd suurimmat liitit, Katajanokan ortodoksi: Uspenski-

katedraalin mahtavat pylviit (kuva 44). Tihin valintaan on varmaankin vaikuttanut
osaltaan se, ettd louhos oli meren rannalla, misti monoliitit pystyttiin proomuilla kul-
jettamaan perille.

Viiind Tanner mainitsee muistelmissaan, etti Saukon kivei olisi kiytetty myds Johan-
neksen kirkon rakennusaineena, joskin kyseessd saattaa olla sekaannus.

Viitteita: Kazantzev s. 43 ja 61, Tanner 1966.

Olari

Olarin  Ruomelan-
kallioilta  (Rommens-
bergen) [44] (peruskart-
ta 2034 03; x =
6673,89; y = 2541,54)
louhittiin ~ 1900-luvun
alkupuoliskolla useista
paikoista  graniittia
katukiviksi ja jalkaki
tivin reunakiviksi.
Paikallisia erikoisuuksia
olivat lisiksi portinpyl-
t ja niiden péille
kiinnitetyt ~graniittipal-
lot. Jokin Ruomelankal-
lioiden louhoksista oli
kiiytssd ainakin vield
1950-luvulla. ~ Alueen
graniitti on punertavaa,
tasarakeista ja heikosti
suunnittunutta. Lou-
hintaa helpotti saann6lli-
nen  suorakulmainen
rakoilu.

Viitteitd: Boris Lindmark,
suullinen tieto 1993, Perus-
Kartta 2134 03 vuoden
1967 painos.

Vi

Kuva 44. Sisikuva Uspenski-katedraalista Helsingistd. Pylvas
Saukon graniittia. Valok.: P. Hdnninen
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Liuskelouhokset

Vartiosaari

Laajasalon it oleva i i eli Vardo oli vanh issa kartoissa nimel-
tdéin Vado. Seki Bremer ettii Holmberg mamllseval saarella olleen liuskelouhoksen [60],
josta Bremerin mukaan on tuotu i Holmberg
kuvaa louhosta seuraavasti:

Vestra stranden af Borby viken bestir af granit, den Gstra af skifrig gneis, som har sin fortsittning pa
den vid vikens mynning beligna holmen Vadon. P4 den delen af nimde holme, som lyder under Botby,
finnes &fven ett gammalt skifferbrott, hvarest, enligt allmogens uppgift, gneis blifvit bruten till Sveaborgs
fastningsbyggnad. Detta har troligen gifvit BREMER anledning att uppge en skifferging pa Botby
rusthalls egor. Gneisen ar for ofrigt saval uti det gamla skifferbrottet som i niirheten af Rassbole gird
temmeligen skiffrig, men liter ej Klyfva sig i tunnare skifvor &n af ett qvarters tjocklek, samt torde med
fordel kunna anvéndas till trottoarstenar.

Viitteitd: Bremer 1825 s. 47, Holmberg 1858 s. 6.

Herttoniemi

Herttoniemessi, vesitornin ja lun viliselld pui: (peruskartta
2034 06; x = 6676, 62 y= 2558 40) on sallynyl plcnehko lluskelouhos [59]. Louhittu
kivi on ollut boliittia ja 4. Her ja Marjaniemen

viliselld alueella tiedetdin lisiiksi olleen pari muuta louhosta, mutta ne ovat tuhoutuneet
rakennustoiminnan yhteydessa.

Herttoniemen liusketta louhittiin 1940- ja 1950-luvuilla, pédasiallisesti kiytivilaatoik-
si ja sokkeleiden piillystykseen.

Viite: Laitakari 1946 s. 9.

Kuva 45. Jokin Herttoniemen kiillegneissilouhoksista vuonna 1953. Valok.: G. Heurtebize"
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